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1.4

ZKUSEBNi PREDPISY A POSTUPY

Provadéné prizkumné prdce in-situ a ndsledné laboratorni zkousky byly provddény a

vyhodnocovdny v souladu s ndsledujicimi normovymi predpisy:

[01] CSNISO 13822 Z&sady navrhovdAni konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

[02] CSN 730038 Hodnoceni a ové&fovdani existujicich konstrukci - Doplfujici ustanoveni

[03] CSN 732011 Nedestruktivni zkouseni betonovych konstrukci

[04] CSN 731373 Nedestruktivni zkouseni betonu - Tvrdomérné metody zkouseni betonu

[05] CSNEN 13791 Posuzovdni pevnosti betonu v tlaku v konstrukcich a v prefabrikovanych
betonovych dilcich

[06] CSNEN 12504-1  Zkoudeni betonu v konstrukcich
Cast 1: Vyvrty - Odbér, vysetfeni a zkouseni v tlaku

[07] CSNEN 12390-3  Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkusebnich t&les

[08] CSNEN206+ Al Beton. Vliastnosti, vyroba, ukldddni a kritéria hodnoceni

[09] CSNEN 1542 Vyrobky pro opravy a ochranu betonovych konstrukci, sana&ni hmoty,
Stanoveni soudrznosti odtrhovou zkouskou

[10] CSN 73 6200 Mosty — Terminologie a ffidéni

[11] CSN 73 6221 Prohlidky mostd pozemnich komunikaci

[12] TP 72 Diagnosticky prizkum mostd PK (2008)

[13] Schmid P.akol. Zdklady zkusebnictvi, skripta FAST VUT v Brné

[14] Vybrané cdasti projektové dokumentace mostniho objektu a dalsi
podklady k objektu (hlavni mostni prohlidka, mostni list apod.)

[15] Fotodokumentace praci in-situ

1.5 POUZITE PRISTROJE, VYBAVENI A SOFTWARE

[01] Jadrovd vrtacka HILTI DD200 s prislusenstvim

[02] Jadrovd vrtacka HILTI DD120 s prislusenstvim

[03] Vrtaci a bouraci kladiva; 1x HILTI; 1x BOSCH + prislusenstvi

[04] Prdmyslovy vysavaé Makita s prislusenstvim

[05] Profometer Proceq 630, Profoscope+

[06] Tvrdomeér Proceq; Schmidt, typ N

[07] Digitdini fotoapardty Canon PowerShot D30, Ricoh WG-60

[08] Drobné pfislusenstvi (svinovaci metry, lihové znackovace apod.)

[09] Fenolftlaleinovy test (1%-ni roztok fenolftaleinu)

[10] LeSeni, zebriky

[11]  Okruzni pila VECTOR osazena feznym kotoucem pro fezdni betonu

[12] Posuvné digitdini méritko MAHR s citlivosti 0,01 mm

[13] Laboratorni vahy Sartorius, vazivost 30 kg s citlivosti 0,1 g

[14] ZkuSebni lis Form+Test

[15] Elektfrocentrdla Honda 6,5kW

[16] MS Office 2016
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2 PREDMET

Predmétem predklddané zprdvy je provedeni stavebné technického a materidlového
prozkumu lavky VI-2L; Lavka pro pési pres feku OIS k nemocnici v Tiinci — Lyzbice.

Vystupem predklddané zavére&né zprdvy bude podklad slouZici pro ndvrh sana&nich opatreni
a pro pripadny staticky prepocet stdvaijicich konstrukci mostnino objektu. Pfedmétem predklddané
z&vérecné zprdvy jsou vysledky stavebné-technického prizkumu dotéeného objektu provedeného
na z&kladé vystavené objedndvky Ing. Paviem Kure&kou ze dne 09. 09. 2021.

Predmétné diagnostické prdce in-situ byly provedeny ve dnech 16. - 17.09. 2021. Laboratorni
zkousky pro stanoveni fyzikGiné-mechanickych parametrd betonu véetné laboratorniho uréeni
hloubky karbonatace na odebranych jddrovych vyvrtech byly provedeny ve dnech 27. - 30. 09.
2021 a chemickd analyza byla provedena od 04. 10. 2021 v Casovém Useku cca 4 tydny.

Pri realizaci zakdzky byly provedeny ndsledujici Ukony in-situ na nosné konstrukci:
- 4xsvisle dold vedeny jadrovy vyvrt @ 50 (75; 100) mm ve vybraném misté za UCelem ovéreni
skladby svriku lAvky, poloha sond je zakreslena na obr. P1.1.1 v pfiloze P1, sondy jsou po jejich
provedeni a zdokumentovdni zapraveny sanacnim betonem s omezenym smrsfovdanim

- 2x svisle dol0 vedeny jadrovy vyvrt @ 65 mm (v misté provedenych skladeb SV1 a SV4) do
mostnich prefabrikovanych MPD nosnik do hloubky min. 100 mm za Ucelem odbéru vzorku
betonu pro stanoveni pevnostnich parametrl, poloha sond je zakreslena na obr. P2.1.3
v pfiloze P2, sondy jsou zapraveny v rdmci zapraveni sond do mostniho svrsku

- Ix svisle dold vedeny jddrovy vyvrt @ 65 mm (v mist& provedené skladby SV2) do
prefabrikovanych desek ulozenych pricné na MPD nosnicich, poloha sondy je zakreslena na
obr. P1.1.1 v pfiloze P1, sonda je zapravena v rdmci zapraveni sond do mostnino svriku

- 4x odbér jddrového vyvrtu @ 65 mm vodorovné do mostnich prefabrikovanych MPD nosnik(
do hloubky min. 100 mm za Uc&elem odbéru vzorku betonu pro stanoveni pevnostnich
parametrl, poloha sond je zakreslena na obr. P2.1.3 v priloze P2, sondy jsou po jejich
provedeni a zdokumentovdni zapraveny sanaénim betonem s omezenym smrstovanim

- 14x kontrola stavu predpinacich dratd v kabelovych chrdnickdch prefabrikovanych
predpjatych nosnikd MPD za Ucelem kontroly aktudiniho stavu povrchu piipadné ocelové
chrdnicky, zainjektovanosti kabelovych kandlk( a stavu predpinaci vyztuze, poloha sond je
zakreslena na obr. P2.1.1 v priloze P2, sondy jsou po jejich provedeni a zdokumentovdani
zapraveny sanacnim betonem s omezenym smrstovanim

- 6x kontrola stavu kotevnich oblasti odstranénim cdasti dobetondvky Cela nosniku v misté
kotevnich desek se zakotvenym predpétim, poloha sond je zakreslena na obr. P2.1.2 v pfiloze
P2, sondy jsou po jejich provedeni a zdokumentovdni zapraveny sanacnim betonem
s omezenym smrstovdnim

- 24x NDT zkousky pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem na pfedem obrousenych
zkusebnich mistech ze spodniho lice MPD nosnik( za Ucelem zpresnéni vysledkd pevnosti na
jéddrovych vyvrtech a stanoveni rovhomérnosti betonu

- 12x provedeni zkousek povrchovych piidrznosti betonu na vybranych ¢astech MPD nosnikd
odtrhovymi zkouskami na pfedem obrousenych zkusebnich mistech, poloha sond je
zakreslena na obr. P2.1.3 v prfiloze P2

- 5x kontrola koroznich Ubytkl za Ucelem ovéreni stavu vybranych ocelovych | nosnicich
osazenych mezi MDP nosniky na Cepy v otvorech pro pficné predpéti, které vyndseji stavaijici
potfrubni vedeni
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2x odbér vzorku betonu (1 zkusebni misto z hloubek 0 — 10 a 10 — 20 mm) pro stanoveni
chemické analyzy betonu za U&elem ovéreni obsahu chloridovych iontd v betonu

vizudini kontrola stavu a stanoveni rozmérd prefabrikovanych desek pficné uloZzenych na MPD
nosnicich

Pri realizaci zakdzky byly provedeny ndsledujici Ukony in-situ na spodni stavbé:

10x odbér jddrového vyvrtu @ 100 mm vodorovné do hloubky cca 400 mm do vybranych
Casti spodni stavby (driky opér, Ulozné prahy opér, diiky a UloZné prahy pilifd, kiidla) za O&elem
ovéreni pevnostnich parametrd betonu, poloha sond je zakreslena na obr. P3.1.1 a P3.1.2 v

priloze P3, sondy jsou po jejich provedeni a zdokumentovdani zapraveny sanaénim betonem
s omezenym smrstovdnim

10x provedeni zkousek povrchovych pridrznosti betonu na vybranych cdstech spodni stavby
odtrhovymi zkouskami na prfedem obrousenych zkusebnich mistech, poloha sond je
zakreslena na obr. P3.1.1 a P3.1.2 v priloze P3

1x profometrickd a radarovd kontrola polohy betondrské vyztuze ve vybrané kratké konzole
ulozeni pravého MPD nosniku ve druném poli v uloZzeni na pilifi P3, sonda je po provedeni a
zdokumentovdni zapravena sanacnim betonem s omezenym smrifovdnim

Pri realizaci zakdzky byly provedeny ndsleduijici laboratorni zkousky:

na 3 vzorcich betonu @ 65 mm odebranych z nosné konstrukce bylo provedeno stanoveni
dynamického modulu pruznosti betonu z ultrazvukovych laboratornich zkousek o §tihlosti
vzorku cca 2,0; ndsledné byly vzorky zakoncovdany na stinlost vzorku cca 1,0 pro provedeni
zkousky pevnosti betonu v tlaku

z celkem é odebranych jaddrovych vyvrtd @ 65 mm z nosné konstrukce bylo vyrobeno celkem
6 zkusebnich téles pro stanoveni fyzikdliné — mechanickych viastnosti betonu

z 10 odebranych jadrovych vyvrtd @ 100 mm z konstrukci spodni stavby bylo vyrobeno 17
zkuSebnich téles pro stanoveni fyzik&iné — mechanickych viastnosti betonu

z jedné zkusebni oblasti z hloubek 0 — 10 a 10 — 20 mm byly provedeny chemické analyzy
betonu za UCelem stanoveni obsahu chloridovych iontd, pfesného pH betonu véetné
zarazeni betonu do prislusného stupné karbonatace
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3 METODIKA PROVADENYCH ZKOUSEK

3.1 ODBER JADROVYCH VYVRTU

Pro odbér viech jadrovych vyvrtd byly pouZity jddrové vrtaci stroje HILTI DD120 a HILTI DD200
s prislusenstvim (jaddrové korunky vnitinino @ 65 a 100 mm, sada kli¢U, ponorné cerpadio umisténé
v barelu s chladici kapalinou, primyslovy vysavac Makita pro odsdvani chladici kapaliny a dalsi).

Jadrovy stroj je ke konstrukci ukotven pres OMO hmozdinu do predvrtaného otvoru vidiovymi vrtdky
@ 20 a 25 mm.

V pribéhu provddéni jddrového navriu je diamantovd korunka chlazena vodou. U sondy do
vozovky je ddle vyuzit prOmyslovy vysavaé Makita pro odsavani chladici kapaliny v probéhu
provadéni sondy. Po provedeni a piipadném vycisténi jednotlivych ndvrtd jsou zkusebni mista
zdokumentovdny (foto zkusebniho mista, hloubka provedeného vrtu, popis polohy) a ndsledné
zapraveny sanacnim betonem s omezenou funkci smritovdni.

3.2 KARBONATACE BETONU

Karbonatace betonu je chemicky proces, jehoz dUsledkem je koroze ocelové vyztuze. Korozi
ocelové vyztuze zpUsobuje voda a kyslik. V mladém betonu je mezi ocelovou vyztuZi a betonem
slabd vrstva oxidd Zeleza, kterd je velmi hutnd a tudiz nepropustnd. Kryci vrstva vyztuze md vysoké
pH a tim chrdni zminénou vrstvu oxidy Zeleza.

Kdyz pH betonu klesne pod hodnotu 9,5 rozpadne se vrstvicka hutnych oxidd Zeleza mezi oceli
a betonem. Dojde k takzvané "depasivaci' vyztuze. Timto okamzikem mad k vyztuZi pfistup voda a
kyslik a startuje koroze vyztuze. Po odvrtdni jddrového vyvrtu a jeho vyjmuti z konstrukce byl
proveden zdkladni test karbonatace povrchovych vrstev betonu 1%-nim roztokem fenolftaleinu.

Princip spocivd ve stanoveni stavu zbarveni povrchu betonu, kdy pfi hodnoté pH vyssi nez 9,5
dochdzi ke zbarveni betonu do fialova. Zkarbonatovand povrchovd vrstva betonu se vizudiné
nezméni. Beton, ktery neni napaden karbonataci se zbarvi do syté rizové az fialové barvy. Toto
indikuje z hlediska karbonatace ,,zdravy beton*.

3.3 VYROBA ZKUSEBNICH TELES, PROVEDENi A VYHODNOCEN{ ZKOUSEK

V laboratornich podminkdch jsou odebrané vzorky betonu zdokumentovdny (fotografie, popis
a poloha pfipadné prevrtané vyztuze, test karbonatace povrchu betonu). Vzorky jsou ddle na
okruzni pile osazené diamantovym feznym kotoucem nafezdny pfi mokrém fezdni a zakoncovdany
(idediné v poméru pramér/vyska 1:1). Pro stanoveni dynamického modulu pruznosti byly v prvni f&zi
vybrdany fii vzorky se stihlosti cca 2,0, na nichz byly zkousky provedeny a poté byly dodatkové
zakoncovdny pro zkousku pevnosti v tlaku na stihlost vzorku 1:1.

Po osuseni zkusebnich téles (vysuseni v pfirozenych laboratornich podminké&ch) jsou vzorky
zméfeny s citlivosti alesporl na 0,1 mm, zvdzeny s presnosti 0,1g a podrobeny zkousce v tlaku v
hydraulickém lisu Form+Test s rychlosti zatéZzovdni odpovidajici hodné piirdstku 0,6 MPa/s.

3.4 NDT ZKOUSKY PEVNOSTI BETONU

Nejprve je povrch vybraného zkusebninho mista obrousen Uhlovou bruskou s osazenym
diamantovym brusnym kotouc¢em az na strukturu betonu. Poté je s vyuZitim Schmidtova tvrdoméru
typu N s energii 2,25) provedeno viastni méreni spocivajici v provedeni 10 zkusebnich odraz{
tvrdoméru se zaznamendnim dil¢ich hodnot. Poloha zkousky se voli v misté s cementovym tmelem.
Vyhodnoceni NDT zkousek betonu probihd v souladu s pfislusnymi normovymi predpisy.
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3.5 DYNAMICKY MODUL PRUZNOSTI BETONU

Pro stanoveni dynamickych modull pruznosti jsou vyuziviny metody ultrazvukovd a rezonandéni,
popsané v CSN 73 1371, CSN EN 12504-4 a CSN 73 1372. Hodnotu dynamického modulu pruznosti v
tlaku a tahu Edyn,U v N/mm2 vypocteme z namérené rychlosti sifeni UZ impuls® jako:

1
Edyn,U = D " Ug = 10_6

k2
kde je
D objemovd hmotnost materidlu, v kg/m3;
vL rychlost iteni ultrazvukového impulsu, v m/s;
k koeficient rozmérnosti prostredi, bez rozméru.
3.6 VYZTUZENi VYBRANYCH KONSTRUKCI

Pro konftrolu pfitomnosti, osovych vzddlenosti a polohy pfiblizného kryti vyztuze byly pouzity pfistroje
funguijici na principu feromagnetického skenovéni PROCEQ Profometer 630 a PROCEQ Profoscope
a na principu Georadaru (pfistroj HILTI PS1000). Pfi nalezeni polohy vyztuze jsou ddle s vyuzitim
sekanych sond odstranény kryci vrstvy betonu za Ucelem ovéreni presné polohy, kryti, typu a profilu
vyztuze.

3.7 KONTROLA ZAINJEKTOVANOSTI KABELOVYCH KANALKU A STAV PREDPINACICH VYZTUZi

Poloha kabelového kandlku se nalezne s vyuzitim magnetického indikdtoru vyztuze popr. s
vyuzitim vhodného pfistroje na principu radarovych vin (HILTI PS1000) a na z&kladé zndmé polohy
z typového podkladu predmétného nosniku.

Poté je vidiovym vrtdkem o @ 50 mm popr. jddrovym ndvrtem prdméru 50 mm proveden ndvrt
do hloubky indikujici pfedpinaci vyztuz. Odstrani se kryci vrstvy betonu, zkontroluje se povrch
chrdanicky a poté je chrdnicka v obnazeném misté odstranéna.

Po obnazeni chrani¢ky je provedena kontrola pfitomnosti injektdzni hmoty, poté dojde k
pfipadnému odstranéniinjektdzni hmoty az na predpinaci draty a zhodnoti se jejich povrchovy stav.

3.8 KONTROLA KOTEVNICH OBLASTi KABELOVYCH KANALKU

V misté kotevni oblasti je Edstecné odstranéna dobetondvka cela nosniku az na obnazenou
kotevni desku.

Ddle je vycisténo okoli predpinacich drdtd za Ucelem objektivniho zjisténi stavu, popf. poctu
predpinacich drdtd a je zkontrolovdna zainjektovanost kandlku v okoli kotevniho kuZilkku a volnych
koncU predpinacich drétd.

3.9 ODTRHOVE ZKOUSKY BETONU
Pfed zapocetim viastnich zkou3ek pfidrznosti je nutné splinit nasledujici podminky:

- zkouseny povrch vybrousit na strukturu betonu (je nutné vybrousit hladkou plochu o velikosti
zarucuijici sprdvné osazeni zkusebniho terée vcetné zkusebniho zarizeni)

- povrch zbavit viech necistot (popf. odmastit vhodnym pripravkem)
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Nejdfive se provede profiznuti povrchové vrstvy (U méreni pridrznosti
findlini Upravy), vrtackou s jddrovym vrtdkem, jehoZz primér odpovidd
priméru pouzitého zkusebniho terée.

Povrch se ocisti a prilepi se zkusebni terc. ZkuSebni terc musi byt
vzhledem k ndvrtu vidy vycentrovdn a musi byt prilepen celoplosné.
Lepidlo nesmi vniknout do spdry ndvrtu.

Vlastni odtrhavdni terce probihd pri definované rovnomeérné rychlosti
ndrdstu napéti a pfi odirZzeni se zaznamend nejvyssi hodnota tahové sily,
popf. napéti.

3.10 ULTRAZVUKOVE MERENI TLOUSTKY VYBRANYCH CASTi OCELOVE KOMORY MOSTU

Méfeni tloustky ocelovych C&dsti komory bylo realizovdno pomoci ultrazvukového
defektoskopického pristroje Proceq Zenotip+, byla pouzZita pfimd piezoelekirickd sonda S$3567
se jmenovitou frekvenci 2,50 MHz. Mérfeni bylo realizovdno pomoci impulsové odrazové metody.

Princip ultrazvukové odrazové metody je zaloZzen na pravidelné se opakujicim vysildni
mechanickych kmitd ultrazvukovou sondou (budi¢em) do zkouseného materidlu, ve kterém se S§ifi
pro dany materidl konstantni rychlosti. Pfi dopadu na nehomogenitu v materidlu, nebo na
protilehlou stranu zkouseného predmétu, se tyto kmity odrdzeji zpdtky se snizenou energii a jsou
ultrazvukovou sondou (prepnutou na pfijem) zaznamendny a po elekironickém zesileni zobrazeny
na obrazovce vyhodnocovaciho pristroje. Doba od vysldni ultrazvukového signdlu az po jeho névrat
je Umérnd vzddlenosti zjistované nehomogenity, nebo protilehlé strany. Ultrazvukovd metoda se
béiné pouzivd na méfeni tloustky ocelovych konstrukci a vyrobkd.

3.11 CHEMICKA ANALYZA BETONU

Principy degradace betonu

Lze pfedpoklddat, Ze jednim z dominantnich agresivnich médii, které na beton pUsobi je plynny
oxid uhli¢ity. Degradace betonu v dUsledku pUsobeni plynného oxidu uhli¢itého se nazyvd
karbonatace. Proces karbonatace lze u betond na bdzi portlandského cementu dle prof. M.
Matouska rozdélit do &ty navazuijicich etap. Zafazeni betonu do etapy karbonatace se realizuje
dle stupné karbonatace a stupné modifikacni premény. Stupen karbonatace OK se urci vypoctem
z obsahu CaO zjisténého chemickym rozborem a z obsahu CaO vdzaného na jemnozrnny a
hrubozrnny CaCO3 stanovenym derivatografickym roziborem.

Obsah zkarbonatovaného CaOkarb se vypocditd ze vztahu:

Ca0,,, =1,273-(CO,, +CO,,) [%]

kde: CaOxkarn je obsah zkarbonatovaného CaO [%]
COg je obsah CO2 vadzaného na jemnozrnny CaCOs [%]
COan je obsah CO2 vdzaného na hrubozrnny CaCOs [%]
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Stupen karbonatace

Stupen karbonatace se vypocitd ze vztahu:

oK = % 100 [%]
CaO
CaO - obsah CaO zjistény chemickym rozborem (%]

Stupen modifikacni premény

Stupen modifikacni pfemény °MP se urci vypoctem z obsahu CO2 vdzaného na jemnozrnny a
hrubozrnny CaCOs dle vztahu:

Cco
‘Mp=—2" [-]
COZJ.
Dalsim aspektem, ktery byl hodnocen, bylo stanoveni miry kontaminace betonu chloridy,
pfipadné dalsimi agresivnimi I&tkami z vnéjsiho prostfedi. Zejména kontaminace chloridy mize

vyraznym zpUsobem akcelerovat korozi vyztuze.

Metodika zkousek

Vzorky byly podrobeny fyzikdiné chemickym analyzdm umoziujicim stanovit stav betonu a
miru jeho kontaminace cizorodymi latkami. Vzorky betonu byly tedy podrobeny ndsledujicim
fyzikdlné chemickym stanovenim.

- chemickému rozboru

- rentgenové difrakéni analyze
- diferenéni termické analyze

- stanoveni pH ve vyluhu

Podrobny téchto stanoveni byl proveden podle ustanoveni pfislusnych norem, metodického
postupu VUT FAST, ¢.30-33/1 a dle metodiky Matousek, Drochytka: uvedené v publikaci
»~Atmosférickd koroze beton(*, IKAS Praha, 1998, kterd poddvd prehled o mikrostruktufe daného
materidlu.

Chemickd analyza

V souladu s ustanovenim CSN 72 0100 "Zakladni postup rozboru silikatl, Vieobecnd
ustanoveni" a souvisejicich CSN resp. CSN EN byl chemickou analyzou ve vzorcich betonu zjistovan
podil téchto slozek:

- nerozpustny zbytek
- oxid vdpenaty

- chloridy

- oxid manganaty

Rentgenovd difrakéni analyza

Analyza mineralogického slozeni je jednou ze zdsadnich skutecnosti pfi hodnoceni stavu resp.
miry degradace betonu.
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Difrak&ni metody strukturdini analyzy jsou zaloZzeny na interferenci (zesileni) rentgenového
z&feni na krystalické miizce minerdld obsazenych ve vzorku. Vychdzeji z toho, Ze se v krystalické
ldtce nachdzeji vzdjemné rovnobéziné roviny, které jsou od sebe vzddleny o tzv. mezimfizkovou
vzddlenost.

Prdvé na téchto rovindch za urcitych podminek dochdzi k interferenci rentgenova zdreni.
Kazdd krystalickd I&tka obsahuije soubor rovin o rznych mezimfizkovych vzddlenostech, ktery ji zcela
charakterizuje. Identifikace minerdld obsazenych ve vzorku se provdadi porovndnim hodnot d a |,
odectenych z difraktogramu s hodnotami v uvedenych v knihovndch (databdzich) jednotlivych
minerdld.

Ve strukture betonu Ize RTG analyzou identifikovat napriklad fdze vznikajici hydrataci cementu
(napf. portlandit, kalciumhydrosilikdtové faze, ettringit, monosulfdt apod.), fdze vznikajici jejich
ndslednou karbonataci (zejména kalcit, aragonit, vaterit) a minerdly pochdzejici z kameniva
(zejména kifemen, Zivce atd.). V pfipadé, Ze je beton degradovdn pdsobenim agresivnich Iatek
z vnéjsiho prostredi, Ize v jeho strukture prokdzat pritomnost produktl koroznich reakci probihgijicich
mezi cementovou matrici a agresivni Idtkou (napf. sekunddrni ettringit, sGdrovec, Friedlova sul
apod.).

Diferencni termick& analyza

Diferencni termickd analyza (DTA analyza) je dynamickd, tepelné analytickd metoda. Je
zaloZzena na méreni rozdild teplot mezi zkousenym materidlem a inertnim standardem (u modernich
pristrojU je tento standard virtudini) soucasné zahfivanymi v peci. Tepelné zbarveni reakci, ke kterym
ve vzorku pfi zahfivani dochdzi, se projevi maximy a minimy v exotermni a endotermni oblasti.
Soucasné je sledovana zména hmotnosti doprovdzejici jednotlivé reakce. Vystupem analyza je pak
stanoveni obsahu jednotlivych slozek v hodnoceném betonu. DTA analyza se tedy zpravidla vyuziva
joko doplnék RTG analyzy pravé pro presnéjsi kvantifikaci obsahu jednotlivych slozek cementové
matrice. Zasadni vyznam maji poznatky ziskané DTA analyzou napfiklad pfi hodnoceni miry
karbonatace betonu apod.

Stanoveni pH ve vyluhu

Pfesné ur¢ené mnozstvi odebraného vzorku se ponechd vyluhovat v alikvotnim mnozstvi
destilované vody danou dobu. V roztoku vyluhu se pomoci pH-metru stanovi hodnota pH.

Posouzeni miry kontaminace betonu chloridy

Posouzeni miry kontaminace betonu chloridy bylo provedeno porovndnim obsahu chlorid(
Zjisténych v analyzovanych vzorcich betonu s limitni hodnotou stanovenou normou CSN EN 206+A1
(ti. max. 0,4% chloridd z hmotnosti cementu).

4 POLOHA PROVEDENYCH SOND

Polohy provedenych sond jsou zakresleny na dil€ich obrdzcich v pfislusnych pfilohdch véetné
podobného popisu u jednotlivych provedenych sond.
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5

5.1

VYSLEDKY PROVEDENYCH ZKOUSEK

SKLADBY SVRSKU LAVKY

V rdmci diagnostiky byly provedeny celkem 4 sondy ve druném poli (dvé dvojice sond v t&sné
blizkosti) za U&elem ovéreni skladby svrku Iavky nad MPD nosniky v misté monolitickych fims, nad
prefabrikovanymi deskami a v misté prechodu mezi fimsou a deskou.

Podrobné vysledky provedenych sond v€etné& zakresleni a popisu jejich umisténi na konstrukci

jsou uvedeny v samostatné priloze P1.

5.2

STAV PREDPETi VE VYBRANYCH KABELOVYCH KANALCICH

Celkem bylo provedeno 14 sond za Ucelem ovéfeni stavu predpinacich drétd v kabelovych

kandlkdch.

detailné popsdny a zdokumentovdany v samostatné priloze P2.
Komentdrie k provedenym sonddm ke kabelovym kandlkdm jsou prezentovdny v zdvérech. Poloha
provedenych sond je zakreslena ve schématech P2.1.1 v prfiloze P2.

V ndsleduijici tabulce, tab. 5.2.1 jsou uvedeny zdkladni ndlezy v provedenych sonddch v&etné
popisu polohy sondy.

Jednotlivé sondy k provedenym kabelovym kandlkdm podélného predpéti jsou

Tab. 5.2.1  Souhrnné ndlezy - sondy ke kabelovym kandlkdm
sonda | popis polohy sondy ndlezy
bocnilic; pole 1; levy nosnik u OP1; |bez ocelov é chrdnicky; draty se zv ysenou pov rchov ou korozi;
K-1 500 mm od Cela nosniku; 420 mm  |bez oslabeni; kandlek nedoinjektov any; kryti dratl z bo&niho
od spodni hrany; kabel ¢. 2 lice 50 mm; karbonatace betonu max. 3 mm
bocnilic; pole 1; pravy nosnik u bez ocelov é chranicky; drdty s mirnou pov rchov ou korozi; bez
K-2 OP1; 500 mm od cela nosniku; 400 |oslabeni; kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd z bo&niho
mm od spodni hrany; kabel &. 2 lice 55 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
spodnilic; pole 1; levy nosnik u P2; |ocelov & chrdnicka; draty s b&Znou povrchov ou korozi; bez
K-3 v e spdfe mezi segmenty; 140 mm |oslabeni; kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd ze spodniho
od prav é hrany; kabel €. 3 lice 45 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
spodnilic; pole 1; pravy nosnik u ocelov & chranicka; draty s béznou povrchov ou korozi; bez
K-4 P2; v e spdfe mezi segmenty; 65 oslabeni; kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratl ze spodniho
mm od prav é hrany; kabel ¢. 3 lice 50 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
bocnilic; pole 2; levy nosnik u P2;  |bez ocelov é chranicky; draty s mirou pov rchov ou korozi; bez
K-5 520 mm od Cela nosniku; 400 mm  |oslabeni; kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd z bo&niho
od spodni hrany; kabel ¢. 2 lice 55 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
spodnilic; pole 2; pravy nosnik u ocelov & chrdnicka; draty s mirnou pov rchov ou korozi; bez
K-6 P2; v e spdfe mezi segmenty; 120 oslabeni; kandlek nedoinjektov any v e vrcholu; kryti dratd ze
mm od prav é hrany; kabel ¢. 3 spodniho lice 50 mm; karbonatace betonu max. 3 mm
bocnilic; pole 2; levy nosnik u P3; |bez ocelov é chranicky; draty s mirnou pov rchov ou korozi; bez
K-7 600 mm od cela nosniku; 150 mm  |oslabent; kandlek zainjektov any z 80%; kryti dratl z bo&niho
od spodni hrany; kabel ¢. 3 lice 45 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
spodnilic; pole 2; pravy nosnik u bez ocelov é chranicky; draty bez koroze; bez oslabeni;
K-8 P3; 2500 mm od Cela nosniku; 270  |kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd ze spodniho lice 55
mm od prav é hrany; kabel ¢. 4 mm; karbonatace betonu max. 3 mm
spodnilic; pole 2; pravy nosnik u bez ocelov é chranicky; dréty bez koroze; bez oslabeni;
K-9 P3; 1800 mm od Cela nosniku; 370  |kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd ze spodniho lice 60
mm od prav é hrany; kabel ¢. 5 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
bocnilic; pole 3; levy nosnik u P3; |bez ocelov é chranicky; draty se zv ysenou pov rchov ou korozi;
K-10 960 mm od cela nosniku; 300 mm  |bez oslabeni; kandlek nedoinjektov any; kryti dratl z bo&niho
od spodni hrany; kabel ¢. 3 lice 60 mm; karbonatace betonu max. 2 mm
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Tab. 5.2.2

Souhrnné ndlezy - sondy ke kabelovym kandlkim - pokracovani tabulky

sonda

popis polohy sondy

ndlezy

spodnilic; pole 3; pravy nosnik u
P3; 1450 mm od &ela nosniku; 510
mm od prav é hrany; kabel . 5

bez ocelov é chranicky; draty bez koroze; bez oslabeni;
kandlek dobfe zainjektov any; kryti dratd ze spodniho lice 55
mm; karbonatace betonu max. 2 mm

K-12

spodnilic; pole 3; levy nosnik u
OP4; v e spdaie mezi segmenty; 50
mm od lev é hrany; kabel ¢. 3

ocelov é chrdnicka; kandlek nedokonale zainjektov any; draty
s vyrazné&jsi pov rchov ou korozi bez zjev ného oslabeni prifezu;
kryti drdtd ze spodniho lice 45 mm; karb. betonu max. 3 mm

K-13

spodnilic; pole 3; levy nosnik u
OP4; v e spdafe mezi segmenty; 60
mm od prav é hrany; kabel &. 3

ocelov é chrdnicka; kandlek dobfe zainjektov any; drdty s
mirou pov rchov ou korozi bez oslabeni profezu; kryti dratl ze
spodniho lice 45 mm; karb. betonu max. 2 mm

bocnilic; pole 1; pravy nosnik u
OP4; 2450 mm od &ela nosniku; 80
(100) mm od spodni hrany; kabely
c.2a3

bez ocelov é chranicky; draty s mimou pov rchov ou korozi u
obou kandlkd; bez oslabeni; kandlek &. 2 nedoinjektov any;
kandlek &. 3 zainjektov any dobfe; kryti drdtd z bo&niho lice 25
mm (2); 55 mm (3); karbonatace betonu max. 3 mm

53

STAV KOTEVNICH OBLASTi

Vrdmci provérfeni kotevnich oblasti bylo provedeno celkem é sond, jejichz vysledky vcetné
fotodokumentace jsou podrobné& popsdany v ¢asti P2.3 v priloze P2. DilCi z&dveéry z provedenych sond
jsou komentovdny v z&vérech této zprdavy.

5.4

FYZIKALNE — MECHANICKE PARAMETRY BETONU NOSNE KONSTRUKCE

Souhrnné vysledky fyzikdiné-mechanickych parametrd betond prefabrikovanych nosniki MPD jsou
zndzornény v ndsledujici tabulce Tab. 5.4.1. Podrobné vysledky véetné odbéru vzorkd betonu,
hloubky karbonatace betonu, obsahu chloridovych iontd a zkousek povrchovych pridrznosti jsou
uvedeny v samostatné priloze P2.

Tab. 5.4.1

Fyzikainé-mechanické parametry betonu MPD nosnik(

typ konstrukce

prefabrikov ané mostni nosniky MPD

prov edené jadrov é vyvrty

6x jddrovy vyvrt @ 65 mm

pocet zkusebnich téles

6 zkusebnich téles

NDT zkousky (Schmidt N)

24 mist

odtrhov é zkousky

12 prov edenych zkousek

objemov & hmotnost betonu

2380 [kgm®]

primémad pev nost betonu na zkudebnich télesech

84,5 [MPa]

rov nomeérnost betonu

5,3% - rov nomérmny

vyslednd charakteristickd pev nost betonu 66,1 [MPa]
pev nostni tfida betonu C 50/60 (600)
zkousky pfidrznosti betonu - minimdini hodnota 2.51 [MPa]
zkousky piidrznosti betonu - prdmémd hodnota 2.95 [MPa]
max. hloubka karbonatace betonu MPD nosnikd 3mm
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5.5 PREFABRIKOVANE ZELEZOBETONOVE DESKY MOSTOVKY

Na MPD nosnicich jsou ulozeny prefabrikované pinosténné zelezobetonové desky zjisténych
rozmérd 1190 x 500 (490) x 70 mm. V rédmci provedenych sond byl z jedné desky odebrdn v rdmci
sondy do vozovky jadrovy vyvrt @ 75 mm, z néhoz byla stanovena informativni pevnost betonu
v tlaku 22 MPa.

Na zdkladé predevsim provedené vizudini prohlidky je soucasny stav desek neuspokojivy, coz
je podporeno fotodokumentaci v prislusné Cdsti prilohy P2. Blize je stav prefabrikovanych desek na
zAkladé zjisténych skutecnosti komentovdan v zévérech.

5.6 OCELOVE | PROFILY MEZI MPD NOSNIKY

Mezi nosniky jsou na Cepy v patnich deskdch privareny ocelové profily | 120, které vyndseji

stavajici potrubni vedeni (1x potrubi DN 450 a 1x DN 220) uloZzené prdvé na tyto profily mezi MPD
nosniky. Stav potrubi je dokumentovdn v priloze P2 a ddle je komentovdn v zdvérech.

5.7 FYZIKALNE — MECHANICKE PARAMETRY BETONU SPODNI{ STAVBY

V rédmci zkousek pevnostnich parametrd betonu spodni stavby vychdzeijicich z NDT zkousek
Schmidtovym tvrdomérem s upfesnénim na zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych
jadrovych vyvrtd jsou konstrukce spodni stavby rozdéleny do tii samostatnych celkd, a fo:

- kiidla
- opéry (dfik opér + Ulozné prahy)
- pilife (dfik pilife + Ulozné prahy)

Souhrnné vysledky fyzikdiné-mechanickych parametrd betonld vySe uvedenych soucdsti
spodni stavby jsou zndzornény v ndsledujicich tabulkdch tab. 5.5.1 az 5.5.3. Podrobné vysledky
v&etné odbéru vzorkd betonu, hloubky karbonatace betonu a zkousek povrchovych pridrznosti jsou
uvedeny v samostatné priloze P3.

Tab. 5.5.1  FyzikdIné-mechanické parametry betonu kfidel

typ konstrukce spodnistavba - kiidla
prov edené jadrov é vyvrty 4x jadrovy vyvrt @ 100 mm
pocet zkusebnich téles 4 zkusebni télesa
NDT zkousky (Schmidt N) 8 mist
objemov & hmotnost betonu 2280 [kgm®]
primémad pev nost betonu na zkusebnich télesech 27.2 [MPa]
rov nomérnost betonu 6,3% - rov nomérny
vyslednd charakteristickd pev nost betonu 18,9 [MPa]
pev nostni tfida betonu C12/15 (170)
zkousky pridrznosti betonu - minimdini hodnota 0.76 [MPa]
zkousky pfidrznosti betonu - primérnd hodnota 1.10 [MPQq]
max. hloubka karbonatace betonu kiidel az 25 mm
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Tab. 5.5.2  FyzikdIné-mechanické parametry betonu opér

typ konstrukce

spodnistavba - opéry

prov edené jadrov é vyvrty

2x j@drovy vyvrt @ 100 mm

pocet zkusebnich téles

4 zkusebni télesa

NDT zkousky (Schmidt N) 8 mist
objemov & hmotnost betonu 2290 [kgm®]
primémad pev nost betonu na zkusebnich télesech 31,0 [MPA]

rov nomérnost betonu

6,5% - rov nomeémy

vyslednd charakteristickd pev nost betonu 22,2 [MPA]
pev nostni tida betonu C 16/20 (250)
zkousky pfidrznosti betonu - jedna hodnota 1.30 [MPa]
max. hloubka karbonatace betonu opér 6mm

Tab. 5.5.3

Fyzikéiné-mechanické parametry betonu pilifs

typ konstrukce

spodni stav ba - pilife

prov edené jadrov é vyvrty

4x jddrovy vyvrt & 100 mm

pocet zkusebnich téles

7 zkusebnich téles

NDT zkousky (Schmidt N) 16 mist
objemov & hmotnost betonu 2390 [kgm®]
primémad pev nost betonu na zkusebnich télesech 42,6 [MPA]

rov nomérnost betonu

8,4% - rov nomérmny

vyslednd charakteristickd pev nost betonu 31,3 [MPq]
pev nostni tfida betonu C 25/30 (330)
zkousky pfidrznosti betonu - minimdIni hodnota 0.37 [MPa]
zkousky piidrznosti betonu - primémd hodnota 1.13 [MPq]
max. hloubka karbonatace betonu MPD nosnikd 10 mm
5.8 VYZTUZENi KRATKE KONZOLY PRO ULOZENi MPD NOSNIKU NA PILIRICH

V rdmci diagnostiky spodni stavby bylo radarovou kontrolou véetné dopliikovych sekanych
sond provedeno ovéreni vyztuZeni krdtké konzoly pro uloZzeni MPD nosnikd na pilifich. V prislusné
pfiloze P3 jsou uvedeny zjisténé parametry vyztuzeni.
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3 ZAVERY

6.1 SKLADBA SVRSKU LAVKY

V rdmci diagnostiky objektu byly provedeny 4 sondy do svriku lAvky, jejichz Ucelem bylo
prokdzdni skladby v misté Zelezobetonovych fims nad MPD nosniky, ddle skladby nad
prefabrikovanymi Zelezobetonovymi panely a v neposledni fadé ovéreni délky ulozeni téchto
paneld na MPD nosnicich. Vsechny provedené sonda je podrobné popsdny a zdokumentovdny
v samostatné priloze P1.

6.2 NOSNA KONSTRUKCE — MPD NOSNIKY

6.2.1 Stav predpéti

V rdmci sond k pfedpinaci vyztuZi (celkem 14 rozmisténych sond rovnomérné ve viech polich
na viech 6 nosnicich) byly zjistény ndasledujici skutecnosti:
- v z&dné z provedenych sond nebylo prokazatelné zjisténo oslabeni predpinacich drdtd viivem
korozivnich U&inky, s tim Ze v nékterych sonddch byla identifikovdna vyznamnéjsi povrchovd
koroze

- vyznamnéjsi koroze byla zjisténa v pripadé sondy K-12 ve tfetim poli na levém nosniku ve spdre
mezi segmenty blize k opére OP4

- ve stejné spdre (u protilehlé hrany MPD nosniku) byla provedena sonda ke kabelovému
kandlku s oznacenim K-13, kde nebyly shleddny zaddné nedostatky z hlediska nezainjektovani,
zvysené koroze drdtd apod.

- U viech provedenych sond bylo konstatovdno, ze injektdzni hmota v sondé byla vzdy suchd i
pfi zjisténi, Ze u nékterych sond nebylo provedeno 100% zainjektovdni kandlky

- ve viech otevienych sonddch k predpinaci vyztuzi bylo zjisténo aktivni predpéti bez ndlezu
jakéhokoliv drdtu s prokazatelnou ztrdtou predpéti

Soucdsti sond za UEelem ovéreni stavu predpéti je ddle Sest sond ke kotevnim oblastem, kde
nebyly zjistény zadné nedostatky z hlediska vyznamné koroze volnych koncU predpinacich drdtd,
nekvalitnich odpaddvdajicich dobetondvek cel nosnikd chrdnicich zakotvené predpéti pred jeho
degradaci apod.

Z celkového hlediska je predpéti MPD nosnikd na zdkladé provedenych sond v uspokojivém
stavu. Nikde nebylo prokdzdno zddné vyznamné poskozeni predpinacich drdtd zejména z hlediska
korozivnich procesu.

6.2.2 Fyzikalné - mechanické parametry betonu

Z prefabrikovanych MPD nosnik( tvoricich stézejni Cast nosné konstrukce Idvky bylo odebrdno
celkem Sest jaddrovych vyvrtl doplnénych celkem 16 zkuSebnimi misty NDT zkousek pevnosti betonu
Schmidtovym tvrdomérem.

Dle vysledkU je charakteristickd pevnost betonu stanovena hodnotou 66,1 MPa s odpovidajici
pevnostni tfidou C50/60. Dle zjisténé charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku odpovidd
beton tehdejsi pevnostni tfide ,,600".

Na 12 zkusebnich mistech odirhovych zkousek betonu byla stanovena primérnd tahovd
pevnost povrchovych vrstev 2,95 MPa s minimdini hodnotou 2,51 MPa.
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Maximdini hloubka karbonatace betonu MPD nosnik( byla uréena hodnotou 3 mm, coz sveéddi
jednak o velmi kvalitnim betonu, ktery dobfe odoldvd externim viivim zpUsobujici karbonataci
betonu a zdroven Ize vyslovit tvrzeni, Ze tyto externi viivy (chloridy, pUsobeni CO2) na konstrukci
budto nepUdsobi, a nebo pusobi pouze v minimdlni mife.

Chemickou analyzou betonu bylo prokdzdno, ze ldvka neni kontaminovdna chloridovymi
jonty, viz chemickd analyza betonu v pfiloze P2.

Dle informaci od sprdvce objektu se v zimnim obdobi na konstrukci nepouzivd posypovd
rozmrazovaci sul, coz je v souladu se zjisténymi skutecnostmi na zdkladé chemické analyzy a rovnéz
toto potvrzuji i velmi nizké hodnoty hloubky karbonatace betonu.

6.3 NOSNA KONSTRUKCE — PREFABRIKOVANE DESKY

Problematickou casti nosné konstrukce jsou zelezobetonové prefabrikované desky urcenych
rozmérd 1190 x 490 x 70 mm, které jsou piicné uloZzeny na prefabrikované MPD nosniky. UloZzeni
z kazdé strany je cca 70 mm, viz schéma P1.1.2 v priloze P1.

Jadrovym vyvrtem & 75 mm byla prokdzdna pevnost betonu na vzorku 22 MPa. Informativné
by bylo mozné beton zafadit maximdaliné do pevnostni tfidy C16/20.

Pristup k deskdm ze spodniho lice byl pres potrubni vedeni nemozny, proto nemohlo byt
ovéreno skutecné vyztuzeni desek na ohybové Ucinky uprostred rozpéti.

V priloze P2 v podkapitole P2.6 je z pfilozenych fotografii ddle patrny velmi $patny stav desek,
kdy prohlidkou je zjistén velmi Spatny stav desek prakticky v celé délce obou krajnich poli, kde
v extrémnich pripadech je odpadena celd kryci vrstva betonu a na vyztuzZich je patrna velmi
vyraznd lupénkovd koroze s predpokladem zna&nych koroznich Ubytkd.

Ve stfednim poli se stav desek o néco lepsi, nicméné i zde jsou na podhledu desek patrné stopy
vyluhO ze spdr mezi nosniky a Ize i zde predpoklddat jejich zhorseny stav. Z celkového hlediska Ize
vyslovit domnénku, Ze minimdiné 50% viech prefa nosnik¥ je z hlediska Unosnosti a Zivotnosti
ovlivnéna masivnimi korozivnimi U&inky zpUsobenymi zatékdnim vody.

6.4 NOSNA KONSTRUKCE — | PROFILY PODPIRACICi POTRUBNi VEDENI

V rédmci diagnostiky byly provedeny ultrazvukové kontroly koroznich Ubytkd | profill osazenych
pres Cepy v piivarenych patnich deskdch do otvord v MPD nosnicich pro pri¢né sepnuti.

| profily jsou napadeny povrchovou korozi s naméfenymi hodnotami tlousték dilcich prvkd
s popisem jejich provedeni v tabulce P2.7.1 v priloze P2.

Vlastni | profily jsou stdle v uspokojivém stavu, nicméné patni desky prfiléhaijici k bo&nim sténdm
MPD nosnikd jsou vyrazné vice napadeny korozivnimi U&inky a rovnéz Cepy osazené do MPD nosnikd
vykazuji zndmky zvysené koroze, s tim, Ze je nelze odpovidajicim zpUsobem z ddvodu nepristupnosti

proverit.

6.5 KVALITA BETONU SPODNi STAVBY

Konstrukce spodni stavby byly na zakladé vysledkd roz&lenény do fii samostatnych celkd.

6.5.1 Kridla

Z kfidel byly odebrany celkem cCtyfi jddrové vyvrty dopinéné celkem 8 zkusebnimi misty NDT
zkousek pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem.
Dle vysledkd je charakteristickd pevnost betonu stanovena hodnotou 18,9 MPa s odpovidajici

pevnostni tffidou C12/15. Dle zjisténé charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku odpovidd
beton tehdejsi pevnostni tfide ,,170".

Zavérecnd zprava str.16 /18

Dokument je majetkem Vysokého u&eni technického v Brné, Fakulty stavebni, Ustavu stavebniho zkusebnictvi. Nesmi byt pouZit a
kopirovan treti osobou, nebo ji preddn, &ijinak s nim nakldddno bez vyslovného pisemného souhlasu odpovédného zdstupce VUT FAST.



Diagnostika lavky VI-2L; Lavka pro pési pres feku OIsi k nemocnici v Tfinci - Lyzbice

Odtrhovymi zkouskami betonu byla stanovena prdmérnd tahovd pevnost povrchovych vrstev
1,10 MPa s minimdini hodnotou 0,76 MPa. Maximdini hloubka karbonatace betonu kfidel byla
urc¢ena hodnotou 25 mm.

6.5.2 Opéry

Z opér byly odebrdny celkem dva jadrové vyvrty doplnéné celkem 8 zkusebnimi misty NDT
zkousek pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem.

Dle vysledkU je charakteristickd pevnost betonu stanovena hodnotou 22,2 MPa s odpovidajici
pevnostni tfidou C16/20. Dle zjisténé charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku odpovidd
beton tehdejsi pevnostni tfide ,,250".

Odtrhovymi zkouskami betonu byla stanovena pevnost povrchovych vrstev 1,30 MPa.
Maximdini hloubka karbonatace betonu opér byla urcena hodnotou 6 mm.

6.5.3 Pilie

1 pilifd byly odebrdany celkem &tyfi jGddrové vyvrty dopinéné celkem 16 zkusebnimi misty NDT
zkousek pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem.

Dle vysledkU je charakteristickd pevnost betonu stanovena hodnotou 31,3 MPa s odpovidajici
pevnostni tfidou C25/30. Dle zjisténé charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tlaku odpovidd
beton tehdejsi pevnostni tride ,,330".

Odtrhovymi zkouskami betonu byla stanovena minimdini pevnost povrchovych vrstev 0,37 MPa
s prmérnou hodnotou 1,13 MPa. Maximdini hloubka karbonatace betonu opér byla ur¢ena
hodnotou 10 mm.

6.6 VYZTUZENI KRATKE KONZOLY PRO ULOZENi MPD NOSNIKU NA PILIRICH

V rdmci diagnostiky spodni stavby bylo radarovou kontrolou v&etné doplnkovych sekanych
sond provedeno ovéreni vyztuZeni krdtké konzoly pro uloZzeni MPD nosnikd na pilifich. V prislusné
priloze P3 jsou uvedeny zjisténé parametry vyztuzeni.
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7 DOPORUCENI

Na zdkladé provedené diagnostiky je konstatovdno, Ze spodni staviba neni poskozena zadnymi
masivnimi trhlina, odpadenymi krycimi vrstvami betonu, zjisténé pevnostni parametry betonu
odpovidaji charakteru a skutecnému pUsobeni zatizeni od nosné konstrukce.

V rémci moznych oprav spodni stavby se doporucuje provést od paty pilifd v fedisti sanaci pilird
do vysky indikujici maximdini teoretickou vysku hladiny feky ve formé obetonovdni vyztuzenym
Zelezobetonem kotvenym do stdvaijicich pilifd.

Vzhledem k niz§im stanovenym hodnotdm pfidrznosti je v pfipadé nekotvené sanace zbytku
pilifd mechanicky odstranit Spatné povrchové vrstvy betonu.

U opér a kridel odstranit stavaijici povrchové Upravy tvofené omitkami, ocistit stévaijici povrchy

tlakovou vodou a provést sanaci.

U nosné konstrukce se doporucuje ponechat stavajici MPD nosniky. U prefabrikovanych
Zelezobetonovych desek je jejich aktudini stav natolik Spatny, Ze se doporucuje tyto desky
kompletné vcetné Zelezobetonovych fims a celého svrsku ldvky odstranit a na MPD nosniky
zbudovat novou Zelezobetonovou monolitickou desku kotvenou spfazenou se stavajicimi MPD
nosniky.

Po odstranéni vyse zminénych desek provést vizudini kontrolu kotevnich oblasti MPD nosnikd
z vnitfnich stran, které z ddvodu nepristupnosti pres potrubni vedeni nebyly zkontrolovany.

V pfipadé vymény stdvajiciho potrubnino vedeni se rovnéz doporucuje vymeénit stavajici
ocelové | profily zejména s ohledem na pldnovanou zZivotnost objektu po rekonstrukci, kdy tyto prvky
jsou misty s tak vyznamnou korozi, Ze jejich Zivotnost je velmi vyznamné snizena.
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P1.1 ZAKRESLENi POLOH PROVEDENYCH SOND DO MOSTNIHO SVRSKU
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. sonda za Ucelem ovéreni skladby mostniho svrsku provedend jaddrovou korunkou o zvoleném

proméru 50 — 100 mm

Obr. P1.1.1
Zakresleni priblizné polohy provedenych sond do skladby mostniho svriku

1050

Obr. P1.1.2
Zakresleni pfedpokiddané délky prefabrikovanych paneld mostovky s okdtovanou polohou nalezené hrany
uloZeni (viditelné v sondé SV3)

Pfiloha P1 str.P1.2/6
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P1.2 PROVEDENE SONDY

P1.2.1 SONDASVI1

Sonda s oznacenim SV1 byla provedena do mostnino svrsku ve 2. poli 480 mm od vnéjsi hrany
fimsy ve sméru stani¢eni vlevo a 5500 mm od osy pilife P2. Poloha sondy je zakreslena ve
schématu P1.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

lity asfalt 10 mm
Skladba asfaltobeton (mékky) 20 mm
sondy: Zelezobetonovd monolitickd fimsa 100 mm

vyvrt z nosné konstrukce (MPD nosnik) 115 mm

Foto P1.2.1.1
Pohled na provedené misto sondy za Ucelem
ovéreni skladby mostniho svrsku s oznacenim SV

Foto P1.2.1.3
Detailni foto provedené sondy SV po vyjmuti viech

Foto P1.2.1.2

Méreni tloustky jednotlivych vrstev skladby mostniho
svrsku v sondé SVI vztazeného od horniho lice
nosné konstrukce tvorené v misté sondy MPD
nosnikem

Foto P1.2.1.4

Foto skladby mostniho svrsku sondy SVI1 vcetné

dil¢ich fragmentd jednotlivych vrstev mostniho provedeného odbéru vzorku betonu z nosné
svrsku konstrukce s oznacenim vzorku VN3
Pfiloha P1 str.P1.3/6
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P1.2.2 SONDA SV2

Sonda s ozna¢enim SV2 byla provedena do mostniho svriku ve 2. poli 1130 mm od vnéjsi hrany
fimsy ve sméru staniceni vlevo a 5500 mm od osy pilife P2. Poloha sondy je zakreslena ve
schématu P1.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

lity asfalt 30 mm
Sklodt?a asfaltobeton (mékky) 30 mm
sondy:

Ielezobetonovd prefa deska 70 mm

Foto P1.2.2.1 Foto P1.2.2.2
Pohled na provedené misto sondy za Ucelem Mérenitioustky jednotlivych vrstev skladby mostniho
ovéreni skladby mostniho svrsku s oznacenim SV svrsku  vsondé SV2 vcetné urceni tloustky

prefabrikovaného mostovkového panelu

Foto P1.2.2.3

Detailni foto provedené sondy SV2 po vyjmuti vS§ech
dilcich fragmentd jednotlivych vrstev mostniho
svrsku (v provrtu viditeInd boéni sténa MPD nosniku)

Foto P1.2.2.4
Foto skladby mostniho svrsku sondy SV2 vcetné

provedeného odbéru vzorku betonu
prefabrikovaného mostovkového panelu ze kterého
je provedeno urceni informativni pevnosti v tlaku

Pfiloha P1

str.P1.4/6
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P1.2.3 SONDASV3

Sonda s ozna¢enim SV3 byla provedena do mostniho svriku ve 2. poli 1020 mm od vné&jsi hrany.
fimsy ve sméru stani¢eni vpravo a 9900 mm od osy pilife P2. Poloha sondy je zakreslena ve
schématu P1.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena

vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

lity asfalt
Skladba

sondy: asfaltobeton (mékky)

Zelezobetonovd fimsa / zelezobetonovd prefa deska

10 mm
45 / 55 mm
80 /70 mm

Foto P1.2.3.1

Pohled na provedené misto sondy za Ucelem
ovéreni skladby mostniho svrsku s oznacenim SV3 se
zacilenim sondy na nalezeni rozhrani mezi ulozenim
prefa desek na MPD nosniku a Zelezobetonovou
fimsou

Foto P1.2.3.2
Méreni tloustky jednotlivych vrstev skladby mostniho
svrsku v sondé SV3 od horniho lice MPD nosniku

Foto P1.2.3.3
Detailni foto viditelné mezery mezi prefabrikovanou

Foto P1.2.3.3
Detailni foto viditelné mezery mezi prefabrikovanou

Zelezobetonovou deskou a Zelezobetonovou Zelezobetonovou deskou a Zelezobetonovou
monolitickou fimsou s mérenim tloustky monolitickou fimsou

prefabrikované desky

Pozndmka:

Detail uloZeni je dle provedenych ndlezd rozkreslen ve schématu P1.1.2.

Pfiloha P1 str.P1.5/6
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P1.2.4 SONDA SV4

Sonda s oznacenim SV4 byla provedena do mostnino svrsku ve 2. poli 380 mm od vnéjsi hrany
fimsy ve sméru stani¢eni vpravo a 5500 mm od osy pilife P2. Poloha sondy je zakreslena ve
schématu P1.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

lity asfalt 10 mm
Skladba asfaltobeton (mékky) 20 mm
sondy: Zelezobetonovd monolitickd fimsa 95 mm

vyvrt z nosné konstrukce (MPD nosnik) 100 mm

Foto P1.2.4.1 Foto P1.2.4.2
Pohled na provedené misto sondy za Ucelem Mérenitloustky jednotlivych vrstev skladby mostniho
ovéreni skladby mostniho svrsku s oznacenim SV4 svrsku v sondé SV4 (méreno od dna sondy v misté

vyjmutého vzorku betonu z MPD nosniku)

Foto P1.2.4.3 Foto P1.2.4.4

Detailni foto provedené sondy SV4 po vyjmutiv§ech Foto skladby mostniho svrsku sondy SV4 vcetné
dilcich fragmentd jednotlivych vrstev mostniho provedeného odbéru vzorku betonu z nosné
svrsku konstrukce s oznacenim vzorku VN4

Pfiloha P1 str.P1.6/ 6
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Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P2.1 ZAKRESLENi POLOH PROVEDENYCH SOND NA NOSNE KONSTRUKCI -
=
N
. CENTRUM ; NEMOCN\CEE
LEVY NOSNIK H
PRAVY NOSNIK K
. T
5 2 g
g < g
LEGENDA:

-—) sonda za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu podéiné predpinaci vyztuze prefabrikovanych nosnik(
MPD-4 provedend z bocniho lice — celkem bylo provedeno 6 sond z bocniho lice nosnikd

. sonda za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu podéiné predpinaci vyztuze prefabrikovanych nosnik(
MPD-4 provedend ze spodniho lice — celkem bylo provedeno 8 sond ze spodniho lice nosnikd

Obr. P2.1.1
Zakresleni piiblizné polohy provedenych sond k pfedpinaci vyztuzi prefabrikovanych nosnikG
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LEGENDA:

sonda za Uc¢elem zjisténi aktudiniho stavu kotevnich oblasti podélné predpinaci vyztuze provedend
z Cela prefabrikovanych nosnikd MPD-4 — celkem bylo provedeno 6 sond

Obr. P2.1.2
Zakresleni pfiblizné polohy provedenych sond ke kotevnim oblastem prefabrikovanych nosnik(
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OPERA 0P4

LEGENDA:
» jadrovy vyvrt @ 65 mm z bocniho lice prefabrikovanych nosnik MPD-4 — celkem odebrdny 4
jadrové vyvrty
jadrovy vyvrt @ 65 mm z horniho lice prefabrikovanych nosniki MPD-4 jako soucdst sondy do

* skladby mostniho svriku — celkem odebrdny 2 jadrové vyvrty

- odtrhové zkousky z boéniho lice prefabrikovanych nosnikd MPD-4 - 6 zkousek

o odtrhové zkousky ze spodniho lice prefabrikovanych nosnikd MPD-4 — 6 zkousek
Obr. P2.1.3

Zakresleni pfiblizné polohy jaddrovych vyvrtd a odtrhovych zkousek na prefabrikovanych nosnicich

Pfiloha P2 str. P2.2 / 38
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Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P2.2 KONTROLA STAVU PREDPINACI VYZTUZE V KABELOVYCH KANALCICH

P2.2.1 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-1

Sonda s oznacenim K-1 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z boéniho lice levého nosniku v krajnim poli ¢. 1, u opéry OP1, ve
vzddlenosti 500 mm od ¢ela nosniku a 400 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je zakreslena
do schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda z bo¢niho lice (dle dostupné dobové PD zvedany kabel €. 2)

- kabelovy kandlek bez chrdnicky

- kabelovy kandlek dobre ¢dstecné nedoinjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch pfedpinacich drdtd se zvysenou korozi bez jakychkoliv zndmek
oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 50 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximding 3 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.1.1

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-1
k predpinaci vyztuZi v blizkosti uloZeni nosniku na
opéru OP1 v poli &. 1.

o5

Foto P2.2.1.2
Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
od nejblizsich predpinacich dratd.

o
&

Foto P2.2.1.3 Foto P2.2.1.4
Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdZni  hmotou, s predpinacimi drdty bez fenolftaleinovym testem pro wurceni hloubky
poskozeni, povrch drdtd s béZnou povrchovou karbonatace betonu v okoli sondy.
korozi (bez oslabeni prifezu).

Piiloha P2 str. P2.3 /38
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Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P2.2.2 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-2

Sonda s oznacenim K-2 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z boéniho lice pravého nosniku v krajnim poli . 1, u opéry OP1, ve
vzddlenosti 500 mm od ¢ela nosniku a 420 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je zakreslena
do schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda z boc¢niho lice (dle dostupné dobové PD zvedany kabel €. 2)
- kabelovy kandlek bez chrdnicky
- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

. ) - injektdzni hmota suchd
Ndlezy:

- povrch predpinacich dr&atd s mimou povrchovou korozi bez jakychkoliv

zndmek oslabeni prifezu jednotlivych dratd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od boéniho lice nosniku 55 mm
- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Foto P2.2.2.1

Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim K-2
k predpinaci vyztuZi v blizkosti uloZzeni nosniku na
opéru OP1 v poli &. 1.

Foto P2.2.2.2
Mereni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
od nejblizsich prfedpinacich drdtd.

Foto P2.2.2.3 Foto P2.2.2.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdaty bez fenolftaleinovym testem pro urCeni hloubky
poskozeni, povrch drétd s mirnou povrchovou korozi karbonatace betonu v okoli sondy.

(bez oslabeni profezu).
Pfiloha P2 str. P2.4 / 38
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P2.2.3 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-3

Sonda s oznacenim K-3 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice levého nosniku v krajnim poli €. 1, u pilife P2, v misté
spdry mezi segmenty, ve vzddlenosti 140 mm od pravé hrany nosniku. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.1 této prfilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni
zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrsfovdnim.

- sonda ze spodniho lice ve spdfe mezi segmenty (dle dostupné dobové
PD spodni kabel €. 3)

- kabelovy kandlek ve spdre tvoren krepovanou ocelovou chrdnic¢kou

- chrdnicka s béZnou povrchovou korozi

- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich drdatd s béznou povrchovou korozi bez jakychkoliv
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 45 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.3.1 Foto P2.2.3.2

Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim K-3 Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici
k pfedpinaci vyztuZi ve spdfe mezi segmenty nosniku od nejbliZSich predpinacich dratd.

nosniku, blize pilifi P2.

Foto P2.2.3.3 Foto P2.2.3.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi  sondy s provedenym
chrdnickou a injektdzni hmotou, s predpinacimi fenolftaleinovym testem pro uréeni hloubky
drdty bez poskozeni, povrch drdtd sbéZnou karbonatace betonu v okoli sondy.

povrchovou korozi (bez oslabeni prifezu).

Pfiloha P2 str. P2.5 / 38
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P2.2.4 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-4

Sonda s oznacenim K-4 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice pravého nosniku v krajnim poli €. 1, u pilife P2, v misté
spdry mezi segmenty, ve vzddlenosti 65 mm od levé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena
do schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda ze spodniho lice ve spdfe mezi segmenty (dle dostupné dobové
PD spodni kabel €. 3)

- kabelovy kandlek ve spdre tvoren krepovanou ocelovou chrdnic¢kou

- chrdnicka s béZnou povrchovou korozi

- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich drdatd s béznou povrchovou korozi bez jakychkoliv
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 50 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.4.1 Foto P2.2.4.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-4 Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici
k pfedpinaci vyztuZi ve spdfe mezi segmenty nosniku od nejbliZSich predpinacich drdatd.

nosniku, blize pilifi P2.

Foto P2.2.4.3 Foto P2.2.4.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi  sondy s provedenym
chrdnickou a injektdzni hmotou, s predpinacimi fenolftaleinovym testem pro uréeni hloubky
drdty bez poskozeni, povrch drdtd sbéZnou karbonatace betonu v okoli sondy.

povrchovou korozi (bez oslabeni prifezu).

Pfiloha P2 str. P2.6 / 38
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P2.2.5 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-5

Sonda s oznacenim K-5 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z boc¢niho lice levého nosniku v poli €. 2, u pilife P2, ve vzddlenosti
520 mm od cela nosniku a 400 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda z boc¢niho lice (dle dostupné dobové PD zvedany kabel €. 2)

- kabelovy kandlek bez chrdnicky

- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich dr&atd s mirmou povrchovou korozi bez jakychkoliv
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych dratd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 55 mm
- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.5.1 Foto P2.2.5.2
Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim K-5 Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku

k pfedpinaci vyztuZi v blizkosti uloZeni nosniku na od nejbliZSich predpinacich dratd.
pilif P2 v poli &. 2.

5 R

Foto P2.2.5.3 Foto P2.2.5.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdaty bez fenolftaleinovym testem pro urCeni hloubky
poskozeni, povrch drétd s mirnou povrchovou korozi karbonatace betonu v okoli sondy.

(bez oslabeni profezu).

Piiloha P2 str. P2.7 / 38
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P2.2.6 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-4

Sonda s oznacenim K-6 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice pravého nosniku v poli €. 2, u pilife P2, v misté spdry
mezi segmenty, ve vzddlenosti 120 mm od pravé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda ze spodniho lice ve spdfe mezi segmenty (dle dostupné dobové
PD spodni kabel €. 3)

- kabelovy kandlek ve spdre tvoren krepovanou ocelovou chrdnic¢kou

- chrdnicka s béZnou povrchovou korozi

- kabelovy kandlek zainjektovdn cdstecné (homni  &ast  kandlku

Ndlezy: nezainjektovdnal)

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich dr&atd s mirmou povrchovou korozi bez jakychkoliv
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drdtd

- kryti nejblizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 50 mm

- v misté sondy Zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 3 mm

L.

Foto P2.2.6.1 Foto P2.2.6.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-6 Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici
k pfedpinaci vyztuzi ve spdfe mezi segmenty nosniku od nejblizsich predpinacich drdatd.

nosniku, blize pilifi P2.

Foto P2.2.6.3 Foto P2.2.6.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
chrdnickou a injektdZni hmotou, s predpinacimi fenolftaleinovym testem pro urCeni hloubky
draty bez poskozeni, povrch drdtd s mimou karbonatace betonu v okoli sondy.

povrchovou korozi (bez oslabeni prifezu).

Pfiloha P2 str. P2.8 / 38
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P2.2.7 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-7

Sonda s oznacenim K-7 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z boc¢niho lice levého nosniku v poli €. 2, u pilife P3, ve vzddlenosti
600 mm od cela nosniku a 150 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda z boc¢niho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabel &. 3)

- kabelovy kandlek bez chrdnicky

- kabelovy kandlek zainjektovdn cdsteéné (zainjektovdno cca 80 %
prifezové plochy kandlku)

Ndlezy: - injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich drétd bez koroze, nebo jakychkoliv zndmek oslabeni
prifezu jednotlivych drdtd

- kryti nejblizsich predpinacich dré&td od boéniho lice nosniku 45 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximding 2 mm

Foto P2.2.7.1 Foto P2.2.7.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-7 Méreni krycich vrstev betonu k bo¢nimu lici nosniku
k pfedpinaci vyztuZzi v blizkosti uloZzeni nosniku na od nejblizsich pfedpinacich drato.

pilif P3 v poli &. 2.

Foto P2.2.7.3 Foto P2.2.7.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdZni  hmotou, s predpinacimi drdty bez fenolftaleinovym testem pro wurceni hloubky
poskozeni, povrch drdtd bez koroze (bez oslabeni karbonatace betonu v okoli sondy.

prorezu).
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P2.2.8 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-8

Sonda s oznacenim K-8 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice pravého nosniku v poli €. 2, u pilife P3, ve vzddlenosti
2500 mm od c¢ela nosniku a 270 mm od pravé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanac¢nim materidlem s omezenym smrstovénim.

- sonda ze spodniho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabel &. 4)
- kabelovy kandlek bez chrdnicky
- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

Ndlezy:

- povrch predpinacich drétl bez koroze, nebo jakychkoliv zndmek oslabeni

prifezu jednotlivych drdtd
- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 55 mm
- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 3 mm

Foto P2.2.8.1

Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim K-8
k predpinaci vyztuZi v blizkosti uloZzeni nosniku na
pilif P3 v poli &. 2.

[

Foto P2.2.8.3
Detailni foto oteviené sondy s odstranénou
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdty bez

poskozeni, povrch drdtd bez koroze (bez oslabeni
prorezu).

Foto P2.2.8.2
Meéreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici

nosniku od nejblizsich predpinacich drdata.

Foto P2.2.8.4

Detailni  foto  osténi  sondy
fenolftaleinovym testem pro
karbonatace betonu v okoli sondy.

s provedenym
urceni  hloubky
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P2.2.9 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-9

Sonda s oznacenim K-9 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice pravého nosniku v poli €. 2, u pilife P3, ve vzddlenosti
1800 mm od ¢ela nosniku a 370 mm od levé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda ze spodniho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabel &. 5)
- kabelovy kandlek bez chrdnicky
- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

. ) - injektdzni hmota suchd
Ndlezy:

- povrch predpinacich drétl bez koroze, nebo jakychkoliv zndmek oslabeni

prifezu jednotlivych drdtd
- kryti nejplizsich predpinacich drétd od boéniho lice nosniku 60 mm
- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdainé 2 mm

Foto P2.2.9.1

Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim K-9
k predpinaci vyztuZi v blizkosti uloZzeni nosniku na
pilif P3 v poli &. 2.

VAP &
Foto P2.2.9.3
Detailni foto oteviené sondy s odstranénou
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdty bez

poskozeni, povrch drdtd bez koroze (bez oslabeni
profezu).

Foto P2.2.9.2
Meéreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici

nosniku od nejblizSich predpinacich drdtd.

Foto P2.2.9.4

Detailni  foto  osténi  sondy
fenolftaleinovym testem pro
karbonatace betonu v okoli sondy.

s provedenym
urc¢eni  hloubky
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P2.2.10 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-10

Sonda s oznac¢enim K-10 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z boc¢niho lice levého nosniku v poli €. 3, u pilife P3, ve vzddlenosti
960 mm od cela nosniku a 300 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- kabelovy kandlek
nezainjektovdna)

Ndlezy: - injektdzni hmota suchd

Foto P2.2.10.1

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-10
k predpinaci vyztuZi v blizkosti ulozeni nosniku na
pilif P3 v poli &. 3.

Foto P2.2.10.3

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou
injektdZni  hmotou, s predpinacimi drdty bez
poskozeni, povrch drdtd  sminé  zvy$enou

povrchovou korozi (bez oslabeni prifezu).

- sonda z boc¢niho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabel €. 3)
- kabelovy kandlek bez chrdnicky
zainjektovdn

Castecné  (horni  &ast  kandlku

- povrch pfedpinacich drdtd s mirné zvysenou povrchovou korozi, aviak
bez jakychkoliv zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejblizsSich predpinacich drdtd od bocéniho lice nosniku 60 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximding 2 mm

?;: : ." 1
iﬁ , 13
Foto P2.2.10.2

Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
od nejblizsich predpinacich dratd.

Foto P2.2.10.4

Detailni  foto
fenolftaleinovym

osteni
testem pro
karbonatace betonu v okoli sondy.

sondy s provedenym

urceni  hloubky
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P2.2.11 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-11

Sonda s oznac¢enim K-11 za UcCelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice pravého nosniku v poli €. 3, u pilife P3, ve vzddlenosti
1450 mm od cela nosniku a 510 mm od pravé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sonda ze spodniho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabel &. 5)

- kabelovy kandlek bez chrdnicky

- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich dr&tl bez koroze, bez jakychkoliv zndmek oslabeni
prifezu jednotlivych drdtd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od boéniho lice nosniku 55 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.11.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-11  Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici

k pfedpinaci vyztuZi v blizkosti uloZeni nosniku na nosniku od nejblizSich predpinacich drdatg.
pilif P3 v poli &. 3.

-l

Foto P2.2.11.3 Foto P2.2.11.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdaty bez fenolftaleinovym testem pro urCeni hloubky
poskozeni, povrch drétd s mirnou povrchovou korozi karbonatace betonu v okoli sondy.

(bez oslabeni profezu).
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P2.2.12 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-12

Sonda s oznac¢enim K-12 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice levého nosniku v poli €. 3, u opéry OP4, v misté spdry
mezi segmenty, ve vzddlenosti 50 mm od levé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanac¢nim materidlem s omezenym smrstovanim.

- sonda ze spodniho lice ve spdfe mezi segmenty (dle dostupné dobové
PD spodni kabel €. 3)

- kabelovy kandlek ve spdre tvoren krepovanou ocelovou chranickou

- chrdnicka zkorodovand

- kabelovy kandlek nedokonale zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich dratd s vyraznési korozi, aviak bez rozsdhlejsich
Ubytkd prifezové plochy jednotlivych drdtd vyztuze

- kryti nejblizsich predpinacich dratd od bocniho lice nosniku 45 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 3 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.12.1 Foto P2.2.12.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-12 Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici
k pfedpinaci vyztuZi ve spdfe mezi segmenty nosniku od nejbliZSich predpinacich drdatd.

nosniku, u opéry OP4.

Foto P2.2.12.3 Foto P2.2.12.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto oteviené sondy s odstranénou
chrdnickou a injektdini hmotou, s predpinacimi chrdnickou a injektdini hmotou, s predpinacimi
dréty bez poskozeni, povrch drdtl s vyraznéjsi korozi  drdty bez poskozeni, povrch drdtd s vyraznéjsi korozi
(s mirnym Ubytkem prirezové plochy dratl vyztuze). (s mirnym Ubytkem prifezové plochy drdtl vyztuze).
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P2.2.13 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-13

Sonda s oznac¢enim K-13 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu pfedpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena ze spodniho lice levého nosniku v poli €. 3, u opéry OP4, v misté spdry
mezi segmenty, ve vzddlenosti 60 mm od pravé hrany nosniku. Poloha sondy je zakreslena do
schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanac¢nim materidlem s omezenym smrstovanim.

- sonda ze spodniho lice ve spdfe mezi segmenty (dle dostupné dobové
PD spodni kabel €. 3)

- kabelovy kandlek ve spdre tvoren krepovanou ocelovou chrdnickou

- chrdnicka bez koroze

- kabelovy kandlek dobre zainjektovany

- injektdzni hmota suchd

- povrch predpinacich drdtd s mirnou povrchovou korozi, bez jakychkoliv
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejplizsich predpinacich drétd od bocniho lice nosniku 45 mm

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 2 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.13.1 Foto P2.2.13.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-13  Méreni krycich vrstev betonu ke spodnimu lici
k pfedpinaci vyztuZi ve spdfe mezi segmenty nosniku od nejbliZSich predpinacich drdatd.

nosniku, u opéry OPA4.

Foto P2.2.13.3 Foto P2.2.13.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi  sondy s provedenym
injektdzni hmotou, s predpinacimi drdaty bez fenolftaleinovym testem pro urCeni hloubky
poskozeni, povrch drétd s mirnou povrchovou korozi karbonatace betonu v okoli sondy.

(bez oslabeni profezu).
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P2.2.14 SONDA KE KABELOVEMU KANALKU K-14

Sonda s oznacenim K-14 za Uc&elem zjisténi aktudiniho stavu predpinaci vyztuze vybraného
kabelu byla provedena z bocniho lice pravého nosniku v poli €. 3, u opéry OP4, ve vzddlenosti
2450 mm od cela nosniku a 80 mm, resp. 100 mm od jeho spodni hrany. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- v misté sondy nalezeny dva kabely predpinaci vyztuze

- sonda z boc¢niho lice (dle dostupné dobové PD spodni kabely ¢. 2 a 3)

- kabelové kandlky bez chrdnicky

- kabelovy kandlek kabelu &. 2 zainjektovdn cdastecné (horni st kandlku
nezainjektovdnal)

- kabelovy kandlek kabelu €. 3 dobfe zainjektovany

- injekt&zni hmota obou kandlkd suchd

- povrch predpinacich drdtd obou kabell s mirnou povrchovou korozi, bez
zndmek oslabeni prifezu jednotlivych drétd

- kryti nejblizsich predpinacich drétd kabelu ¢.2 od boéniho lice nosniku
25 mm

- kryti nejblizSich predpinacich dratd kabelu €.3 od bocniho lice nosniku
55 mm

- v misté sondy zjist€na hloubka karbonatace betonu maximdiné 3 mm

Ndlezy:

Foto P2.2.14.1 Foto P2.2.14.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim K-14 Méreni krycich vrstev betonu k bo¢nimu lici nosniku
k predpinaci vyztuZi v blizkosti uloZeni nosniku na od nejbliZSich pfedpinacich dratd kabelu &. 2.

pilif P3 v poli &. 3.

Foto P2.2.14.3 Foto P2.2.14.4

Detailni foto oteviené sondy s odstranénou Detailni foto  osténi sondy s provedenym
injektdzni  hmotou, s predpinacimi drdaty bez fenolftaleinovym testem pro urceni hloubky
poskozeni, povrch drétd s mirnou povrchovou korozi karbonatace betonu v okoli sondy.

(bez oslabeni profezu).
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P2.3 KONTROLA STAVU KOTEVNICH OBLASTI PREDPINACI VYZTUZE

P2.3.1 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-1

Sonda s oznac¢enim KT-1 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu vybrané kotevni oblasti predpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z ¢ela levého nosniku u opéry OP1. Poloha sondy je zakreslena
do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sodnou kontrolovdno kotveni spodniho vnéjsiho kabelu (dle dostupné
dobové PD kotevni oblasti vnéjsiho kabelu ¢.3)

- povrch betonu v misté sondy poteceny, s inkrustaci

- dobetondvka ¢ela nosniku soudrznd, bez rozsdhlejsi degradace

- kryti desky kotevni oblasti z boku 20 mm

- kryti dratd predpinaci vyztuze z Cela 25 mm

- kotevni deska s velmi mirnou povrchovou korozi

- presah drdtd za kotvou 30 mm

- okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 15 mm

Ndlezy:

Foto P2.3.1.1 Foto P2.3.1.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim KT-1 Detailni foto provedené sondy s odstranénou

ke kotevni oblasti predpinaci vyztuZe z cela levého dobetondvkou cela nosniku, s obnazenou kotevni

nosniku pri uloZeni nosniku na opéru OP1. deskou, kotevnim kuZelikem a volnymi drdty
predpinaci vyztuze pred kotvou.

Foto P2.3.1.3 Foto P2.3.1.4

Méreni krycich vrstev betonu k celu nosniku od Mérfeni krycich vrstev betonu k bo&nimu lici nosniku
kotevni desky. od kotevni desky.
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P2.3.2 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-2

Sonda s ozna¢enim KT-2 za Ucelem zjisténi aktudiniho stavu vybrané kotevni oblasti pfedpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z ¢ela pravého nosniku u opéry OP1. Poloha sondy je zakreslena
do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena
vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sodnou kontrolovdno kotveni spodniho vnéjsino kabelu (dle dostupné
dobové PD kotevni oblasti vnéjsino kabelu &.3)

- povrch betonu v misté sondy poteceny, s lokdIni inkrustaci

- dobetondvka ¢ela nosniku soudrznd, bez rozsdhlejsi degradace

- kryti desky kotevni oblasti z boku 20 mm

- kryti drétd predpinaci vyztuze z Eela 5 mm

- kotevni deska s vyraznéjsi povrchovou korozi

- presah dratd za kotvou 35 mm

- okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 12 mm

Ndlezy:

Foto P2.3.2.1 Foto P2.3.2.2

Pohled na provedené misto sondy s oznac¢enim KT-2 Detailni foto provedené sondy s odstranénou

ke kotevni oblasti predpinaci vyztuze z cCela dobetondvkou cela nosniku, s obnaZzenou kotevni

pravého nosniku pfi uloZzeni nosniku na opéru OP1.  deskou, kotevnim kuZelikem a volnymi drdty
predpinaci vyztuze pred kotvou.

Foto P2.3.2.3 Foto P2.3.2.4
Méreni krycich vrstev betonu k ¢elu nosniku. Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
od kotevni desky.
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C. VI-2L — Lavka pro pési pres feku OIsi k nemocnici v Trinci-Lyzbice

P2.3.3 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-3

Sonda s ozna¢enim KT-3 za UCelem zjisténi aktudiniho stavu vybrané kotevni oblasti predpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z cela levého nosniku v poli €. 2 u pilife P2. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Ndlezy:

- sodnou kontrolovdno kotveni zvedaného kabelu (dle dostupné dobové
PD kotevni oblast kabelu ¢.2)

- povrch betonu v misté sondy suchy, bez inkrustaci

- dobetondvka ¢ela nosniku soudrznd, bez degradace

- kryti desky kotevni oblasti z boku 20 mm

- kryti drétd predpinaci vyztuze z Eela 5 mm

- kotevni deska s mirnou povrchovou korozi

- presah drdtd za kotvou 30 mm

- okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdlné 5 mm

Foto P2.3.3.1

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim KT-3
ke kotevni oblasti pfedpinaci vyztuze z cela levého
nosniku, v poli ¢. 2 pfi uloZeni nosniku na pilif P2.
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Foto P2.3.3.3
Méreni krycich vrstev betonu k ¢elu nosniku.

e

Foto P2.3.3.2

Detailni foto provedené sondy s odstranénou
dobetondvkou cela nosniku, s obnaZenou kotevni
deskou, kotevnim kuzelikem a volnymi drdty
predpinaci vyztuze pred kotvou.
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Foto P2.3.3.4

Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
od kotevni desky.
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P2.3.4 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-4

Sonda s ozna¢enim KT-4 za UCelem zjisténi aktudiniho stavu vybrané kotevni oblasti predpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z ¢ela levého nosniku v poli €. 2 u pilife P3. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sana&nim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sodnou kontrolovdno kotveni spodniho vnéjsino kabelu (dle dostupné
dobové PD kotevni oblasti vnéjsino kabelu &.3)

- povrch betonu v misté sondy suchy, bez inkrustaci

- dobetondvka ¢ela nosniku soudrznd, bez rozsdhlejsi degradace

- kryti desky kotevni oblasti z boku 20 mm

- kryti drétd predpinaci vyztuze z Eela 20 mm

- kotevni deska s mirnou povrchovou korozi

- presah dratd za kotvou 25 mm

- okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

- v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 10 mm

- hloubka karbonatace betonu z boku nosniku dosahuijici az ke kotevni
desce

Ndlezy:

Foto P2.3.4.1 Foto P2.3.4.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim KT-4 Detailni foto provedené sondy s odstranénou

ke kotevni oblasti prfedpinaci vyztuZe z cela levého dobetondvkou cela nosniku, s obnaZenou kotevni

nosniku, v poli ¢. 2 pfi uloZeni nosniku na pilif P3. deskou, kotevnim kuZelikem a volnymi drdty
predpinaci vyztuze pred kotvou.

Foto P2.3.4.3 Foto P2.3.4.4

Méreni krycich vrstev betonu od cela nosniku ke Méreni krycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku
kotevni desce. od kotevni desky.
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P2.3.5 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-5

Sonda s ozna¢enim KT-5 za Ucelem zjisténi aktudlniho stavu vybrané kotevni oblasti pfedpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z ¢ela levého nosniku v poli ¢. 3 u pilife P3. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- sodnou kontrolovdno kotveni zvedaného kabelu (dle dostupné dobové
PD kotevni oblast kabelu ¢.2)

- povrch betonu v misté sondy poteceny, s lokdini inkrustaci

- dobetondvka ¢ela nosniku v misté sondy odrazend, nesoudrznd

- kryti desky kotevni oblasti z boku 5 mm

Ndlezy: - kryti drétd predpinaci vyztuze z ela 10 mm

- kotevni deska s vyraznéjsi Supinkovou korozi

- presah dratd za kotvou 20 mm

- okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

- hloubka karbonatace betonu z boku nosniku dosahujici az ke kotevni
desce

Foto P2.3.5.1 Foto P2.3.5.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim KT-5 Detailni foto provedené sondy s odstranénou

ke kotevni oblasti predpinaci vyztuZe z cela levého dobetondvkou cela nosniku, s obnazenou kotevni

nosniku, v poli ¢. 3 pfi uloZeni nosniku na piliF P3. deskou, kotevnim kuzZelikem a volnymi drdty
predpinaci vyztuze pred kotvou.

Foto P2.3.5.3 Foto P2.3.5.4

Méreni krycich vrstev betonu od cela nosniku ke Mérfenikrycich vrstev betonu k bocnimu lici nosniku.
kotevni desce.
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P2.3.6 SONDA KE KOTEVNi OBLASTI KT-4

Sonda s oznacenim KT-6 za UCelem zjisténi aktudiniho stavu vybrané kotevni oblasti pfedpinaci
vyztuze a okoli byla provedena z cela levého nosniku v poli ¢. 3 u opéry OP4. Poloha sondy je
zakreslena do schématu P2.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovdni
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Ndlezy:

sodnou kontrolovdno kotveni spodnino vnéjsiho kabelu (dle dostupné
dobové PD kotevni oblasti vnéjsino kabelu &.3)

povrch betonu v misté sondy poteceny, bez inkrustaci

dobetondvka cela nosniku Edstecné soudrznd, bezrozsdhlejsi degradace
kryti desky kotevni oblasti z boku 15 mm

kryti dratd predpinaci vyztuze z ela 10 mm

kotevni deska s povrchovou korozi

presah drdtd za kotvou 30 mm

okoli kuzeliku kotvy zainjektovdno

v misté sondy zjisténa hloubka karbonatace betonu maximdiné 10 mm

Foto P2.3.6.1

Foto P2.3.6.2

Pohled na provedené misto sondy s oznacenim KT-6 Detailni foto provedené sondy s odstranénou
ke kotevni oblasti predpinaci vyztuZe z cela levého dobetondvkou cela nosniku, s obnazenou kotevni
nosniku, v poli ¢. 3 pii uloZeni nosniku na opéru OP4. deskou, kotevnim kuZelikem a volnymi drdty

predpinaci vyztuze pred kotvou.

Foto P2.3.6.3

k ¢elu nosniku.

Foto P2.3.6.4
Méreni krycich vrstev betonu od kotevni desky Méreni krycich vrstev betonu k boc&nimu lici nosniku

od kotevni desky.
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P2.4 ODBER JADROVYCH VYVRTU Z MPD NOSNIKU

P2.4.1 JADROVY VYVRT VN1

Jadrovy vyvrt s oznacenim VN1 byl odebrdn z pravého nosniku v poli 1 ve vzddlenosti 770 mm
od cCela v uloZzeni na OP1 a 520 mm od spodniho lice. Poloha sondy je zakreslena ve
schématickém pUdoryse P2.1.3 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sana&nim materidlem s omezenym smrsfovdanim.

- prefabrikovany beton

Zakladni - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 110 mm = tloustka
Udaje o bocni stény nosniku

odbéru - pfiodbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm

- povrch nosniku bez omitky, natéru popr. provedené sanace

- struktura betonu je uspokojivd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni
receptury betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu
atd.)

- beton s velmi malou porozitou na povrchu odebraného vzorku betonu,
pory velikostido 1T mm

- hrubé kamenivo drcené, frakce max. 11 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

Foto P2.4.1.1 Foto P2.4.1.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Mérfeni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim VNI z vnéjsiho bocniho lice pravého vyvrtu & 65 mm z bocniho lice pravého nosniku
nosniku v poli 1 u opéry OP1 v poli 1 u opéry OP1

Foto P2.4.1.3 Foto P2.4.1.4
Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim VNI vcetné
jadrového vyvrtu s oznacenim VN1 provedeného testu hloubky karbonatace a s

vyznacenou polohou zkuSebniho télesa
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P2.4.2 JADROVY VYVRT VN2

Jadrovy vyvrt s oznacenim VN2 byl odebrdn z levého nosniku v poli 1 ve vzddlenosti 1500 mm
od cCela v ulozeni na P2 a 470 mm od spodniho lice. Poloha sondy je zakreslena ve
schématickém pUdoryse P2.1.3 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Z&kladni -
Udaje o

odbéru -
vzorku: -

Popis betonu:

prefabrikovany beton

hloubka provedeného jddrového ndavrtu v betonu je 130 mm = tloustka
bocni stény nosniku

pfi odbéru vzorku nebyla porusena zaddnd vyztuz

karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm

povrch nosniku bez omitky, ndtéru popf. provedené sanace

struktura betonu je uspokojivd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni
receptury betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu
atd.)

beton s velmi malou porozitou na povrchu odebraného vzorku betonu,
pory velikosti do 2 mm

hrubé kamenivo drcené, frakce max. 11 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

\\“

Foto P2.4.2.1

Foto P2.4.2.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim VN2 zvnéjsiho bocniho lice levého vyvrtu & 65 mm z vnéj§iho bocniho lice levého

nosniku v poli 2 u pilife P2

Foto P2.4.2.3

nosniku v poli 2 u pilife P2

SR

Foto P2.4.2.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim VN2 vcetné
jadrového vyvrtu s oznac¢enim VN2 provedeného testu hloubky karbonatace a s

vyznacenou polohou zkusebniho télesa

Pfiloha P2

str. P2.24 / 38

Dokument je majetkem Vysokého u&eni technického v Brné, Fakulty stavebni, Ustavu stavebniho zkusebnictvi. Nesmi byt pouZit a
kopirovan treti osobou, nebo ji preddn, &ijinak s nim nakldddno bez vyslovného pisemného souhlasu odpovédného zdstupce VUT FAST.



Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P2.4.3 JADROVE VYVRTY VN3 A VN4

Jadrové vyvrty s oznacenim VN3 a VN4 byly odebrdny v rdmci provedenych sond za Ucelem
ovéreni skladby mostniho svrsku. Poloha sond je zakreslena ve schématickém pddoryse P1.1.1
v priloze P1.

- prefabrikovany beton
- hloubka provedeného jadrového ndvrtu @ 65 mm v betonu je u vzorku

Zakladni VN3 115 mm, u vzorku VN4 100 mm

Udaje o - pri odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

odbéru - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm v vzorku VN3
vzorku: (hloubka karbonatace betonu uvnitr dutiny)

- uvzorku VN4 hloubka karbonatace bezjistovdna
- povrch nosniku bez omitky, natéru popr. provedené sanace

- struktura betonu je u obou vzorkd uspokojivd bez vyraznych odlisnosti ve
slozeni receptury betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na
povrchu atd.)

- beton s velmi malou porozitou na povrchu odebraného vzorku betonu,

Popis betonu: pory velikosti do 1 mm u obou vzorkd

- hrubé kamenivo drcené, frakce max. 11 mm, je rovhomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- zkazdého odebraného vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni
pevnosti betonu

Foto P2.4.3.1 Foto P2.4.3.2

Laboratorni foto vzorku s oznacenim VN3 vcetné Laboratorni foto vzorku s oznacenim VN4 s
provedeného testu hloubky karbonatace a s vyznacenou polohou zkusebniho télesa
vyznacenou polohou zkusebniho télesa
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P2.4.4 JADROVY VYVRT VN5

Jadrovy vyvrt s oznacenim VN5 byl odebrdn z levého nosniku v poli 3 ve vzddlenosti 1560 mm
od cCela v ulozeni na P3 a 500 mm od spodniho lice. Poloha sondy je zakreslena ve
schématickém pUdoryse P2.1.3 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- prefabrikovany beton

Zakladni - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 145 mm, odebrdno
Udaje o v horni €dsti v rozsifeni vnitrnim ndbé&hem

odbéru - pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm

- povrch nosniku bez omitky, n&téru popf. provedené sanace

- struktura betonu je uspokojivd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni
receptury betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu
atd.)

- beton s velmi malou porozitou na povrchu odebraného vzorku betonu,
pory velikostido 1T mm

- hrubé kamenivo drcené, frakce max. 11 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

Foto P2.4.4.1 Foto P2.4.4.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim VNS5 zvnéjsiho bocniho lice levého vyvrtu & 65 mm z vnéj§iho bocniho lice levého
nosniku v poli 3 u pilife P3 nosniku v poli 3 u pilife P3
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Foto P2.4.4.3 Foto P2.4.4.4
Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim VN5 vcetné
jadrového vyvrtu s oznacenim VN5 provedeného testu hloubky karbonatace a s
vyznacenou polohou zkusebniho télesa
Pfiloha P2 str. P2.26 / 38

Dokument je majetkem Vysokého u&eni technického v Brné, Fakulty stavebni, Ustavu stavebniho zkusebnictvi. Nesmi byt pouZit a
kopirovan treti osobou, nebo ji preddn, &ijinak s nim nakldddno bez vyslovného pisemného souhlasu odpovédného zdstupce VUT FAST.



Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P2.4.5 JADROVY VYVRT VNé

Jadrovy vyvrt s oznacenim VN6 byl odebrdn z pravého nosniku v poli 3 ve vzddlenosti 2600 mm
od ¢ela v ulozeni na OP4 a 500 mm od spodniho lice. Poloha sondy je zakreslena ve
schématickém pUdoryse P2.1.3 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- prefabrikovany beton

Zakladni - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 135 mm, odebrdno
Udaje o v horni €dsti v rozsifeni vnitrnim ndbé&hem

odbéru - pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm

- povrch nosniku bez omitky, n&téru popf. provedené sanace

- struktura betonu je uspokojivd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni
receptury betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu
atd.)

- beton s velmi malou porozitou na povrchu odebraného vzorku betonu,
pory velikostido 1T mm

- hrubé kamenivo drcené, frakce max. 11 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

Foto P2.4.5.1 Foto P2.4.5.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim VN6 z vnéjsiho bocéniho lice pravého vyvrtu & 65 mm z vnéjsiho bocniho lice pravého
nosniku v poli 3 u opéry OP4 nosniku v poli 3 u opéry OP4

Foto P2.4.5.3 Foto P2.4.5.4
Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim VN6 vcetné
jadrového vyvrtu s oznacenim VN6 provedeného testu hloubky karbonatace a s

vyznacenou polohou zkusebniho télesa
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P2.5 FYZIKALNE - MECHANICKE PARAMETRY BETONU MPD NOSNIKU

P2.5.1 PEVNOSTI BETONU Z JADROVYCH VYVRT0

Celkem bylo z nosné konstrukce odebrdno sest jddrovych vyvrtd. Z kazdého bylo vyrobeno jedno
zkuSebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu v tlaku. V ndsledujici tabulce, tab. P2.5.1.1 jsou
dil&i pevnosti na zkusebnich télesech uvedeny.

Tab. P2.5.1.1 Stanoveni dil¢ich pevnostnich parametrd betonu na zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych
jadrovych vyvrtd z MPD nosnik(

naméfené velic¢iny vyhodnoceni
rozmery vzorku hmotn. max. 3tihlost objem. pevnost
o\Z/r;::zni promér délka vzorku sila prvku hmotnost vzorku
d L m F i D f.
[mm] [mm] fe] [kN] (-] kgm®] MPa]
VNI 64.3 65.9 507.9 275.1 1.025 2370 84.7
VN2 64.4 65.6 505.3 269.2 1.019 2360 82.6
VN3 64.4 65.7 508.8 270.8 1.020 2380 83.1
VN4 64.4 67.6 525.5 288.6 1.050 2390 88.6
VN5 64.4 65.8 512.2 284.1 1.022 2390 87.2
VNé 64.3 65.7 513.8 261.3 1.022 2410 80.5

Tab. P2.5.1.2 Zd&kladnistatistické hodnoceni souboru vysledkU z diléich zkousek pevnostnich parametrd betonu na

zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych jadrovych vyvrtd z MPD nosnikd

Veli¢ina oznaceni hodnota jednotka
Objemovda hmotnost betonu D 2380 [kgm?®]
Stfedni (prdmérnd) hodnota krychelné pevnosti betonu my 84.5 [MPa]

Minimdlni hodnota krychelné pevnosti betonu Mmin 80.5 [MPa]

Vybérovd smérodatnd odchylka krychelné pevnosti betonu Sy 3.0 [MPa]

Vysledny variacni koeficient Vy 3.6 [%]

P2.5.2

UPRESNUJICi SOUCINITEL OX

Dle nize uvedeného vztahu je na zdkladé provedenych zkousek pevnosti betonu v tlaku na
zkusebnich télesech z jddrovych vyvrtd a prislusnych NDT zkusebnich mist Schmidtovym tvrdomérem
stanoven upresnujici soucinitel «.

S fhi

Z?=1 fb,destruktivm’ — 84,5 —
= =—=1,32
S Fbei

n
Zi:l fb,nedestruktivm’ 64,0

a =

Soucinitel a byl na zdkladé porovndni hodnot z NDT méfeni a z provedenych zkousek pevnosti
betonu na zkusebnich télesech stanoven hodnotou o = 1,32.
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P2.5.3 STANOVENi PEVNOSTNI TRIDY BETONU Z NDT ZKOUSEK PO UPRESNEN{ JADROVYMI VYVRTY

Kvalita betonu nosné konstrukce je stanovena na zakladé provedenych 24 zkusebnich mist NDT
zkousek betonu Schmidtovym tvrdomérem, typu N supfesnénim na 6 zkuSebnich télesech
vyrobenych z odebranych 6 jddrovych vyvrt0.

Tab. P2.5.3.1 Vysledky provedenych NDT zkou3ek pevnosti betonu predpjatych MPD nosnikG s jiZ zahrnutym
upresriujicim soucinitelem o

zkusebni . provedeny odraz €. n foe,i fo.i
misto | *™" [ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | platn. [ mpay | ¥ o “ [MPa]
D H b B a0 a e 1O | ess O 100132 70
2 P % e om0 s o de e 5 ogel O | e 0% 10| 132 813
30T % i e s ga ve e 70 éa 1O | gp 0% 100|132 | 823
CN G G %o @ i e o 7 O sy 0% 100 132 769
SN H % s s b o s e s O g 0% 100 132 729
& M % s s s oas o w0 o s s O g 00 100 132 | 740
7N G G s @ ds o o i e s O g 00 100 132 758
BN %l b o % 0 o e o 0 ga O M0 132 740
PN 5 G % b % s s @ s O sa | O M0 132 670
0 M % % sk sk e e se s s 1O s 00 100 132 | e
N X % s e om o s e s O gy 00 100 132 77
2 MG % o 0 e i e 7e 0 7 O | sag 00 100 132 7
B % G s s i e e e O | g 0% 100 132 789
MOt 0l % b o o & 70 ds e 1O s | O 10 132 | 78
5T S i s s s o 7 gs ga ga ° | s O 100|132 81
e TS i s s s o 7 70 ds @ ' ga 0% 100 132 s
Vot i e e s 0 e e & ne ° | o 0% 100 132 | 82
BT o om0 0w s s om0 o © | o 0% 10| 132 e
M G s ow @ e ve & | O s 0% 100 132 @17
Dt D g b o e w0 o O s O 100 132 802
2000 % % om s s o s s e 0 g | 0% 100 132 s
2ot % G oo s 0 i & 4 e O esa | 0% 100 132 78
B0 % % s i o o s s s 5 10 sz 00 100 132 ws
2| % % % om s s s o s s e 0 sy | 0% 100 132 G2
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Tab. P2.5.3.2 Statistické hodnoceni souboru vysledkd NDT zkouSek s upfesnénim jadrovymi vyvrty se zarazenim
betonu do prislusné pevnostni tfidy

Velicina oznaceni hodnota jednotka
Pocet zkusebnich mist n 24 [-]
Pocet platnych zkusebnich mist n - platn. 24 [-]
minimdini pevnost foe.min 66.2 [MPa]
aritmeticky prdmér pevnosti foe 76.0 [MPa]
maximdlni pevnost foe.max 83.2 [MPa]
vybérovd smérodatnd odchylka Sy 5.3 [MPa]
rezidudini smérodatnd odchylka Srez 2.5 [MPa]
vyslednd smérodatnd odchylka s 5.8 [MPa]
variacéni koeficient Vy 6.9 [%]
posouzeni rovnomeérnosti Vy <12% VYHOVUJE
Soucinitel odhadu 5% - niho kvantilu b, b, 1.70 [-1
Pevnost betonu v tlaku fo 66.1 [MPa]
Dle CSN EN 206 C 50/60

Dle CSN 73 2001:1970 600

P2.5.4 STANOVENi DYNAMICKEHO MODULU PRUZNOSTI BETONU

Dynamicky modul pruznosti betonu v tlaku byl stanoven na 3 zkusebnich télesech z jaddrovych vyvrt
VN2, VN5 a VNé. V ndsleduijici tabulce, tab. P2.5.4.1 jsou uvedeny vysledky.

Tab. P2.5.4.1 Vysledky provedenych zkousek dynamickych modulU pruznosti betonu

namérené veli€iny vyhodnoceni
rozméry vzorku hmotn, doba rychlost objem. dynamicky
2eni rdchodu Sifeni modul
oznacen oromér délka vzorku P hmotnost .
vzorku uLz ultrazvuku pruznosti
d L m F V|_ D Ecu
[mm] [mm] [o] [ns] (ms] kgm™] [GPal
VN2 64.4 111.9 859.5 25.2 4435 2360 41.8
VN5 64.4 135.3 1055.5 29.5 4581 2390 45.1
VN6 64.4 113.4 886.9 25.0 4542 2400 44.6
promér 2380 43.8
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P2.5.5 POVRCHOVE PRIDRZINOSTI BETONU MPD NOSNiK0

Celkem bylo na jednotlivych MPD nosnicich provedeno 12 odirhovych zkousek povrchovych vrstev
betonu (6x na spodnim lici a é6x z bocniho lice). Rozmisténi zkousek je zakresleno na obr. P2.1.3.
V ndsleduijici tabulce tab. P2.5.5.1 jsou uvedeny prislusné vysledky zkousek.

Tab. P2.5.5.1 Vysledky provedenych odtrhovych zkousek na MPD nosnicich

vyhodnoceni
pfidrznost
S(c;rz]r;.y poloha prov edené zkousky betonu 2p0sob poruchy pii
Gadh maximalini zatéZov aci sile
[MPq]
PNI1 1. pole; levy nosnik u OP1; bocnilic 2.72 A-porucha v podkiadu
PN2 1. pole; pravy nosnik u OP1; bocni lic 2.51 A-porucha v podkladu
PN3 1. pole; levy nosnik u P2; bocnilic 2.66 A-porucha v podkiadu
PN4 1. pole; pravy nosnik u P2; spodnilic 2.57 A-porucha v podkladu
PN5 2. pole; levy nosnik u P2; spodni lic 2.89 A - porucha v podkladu
PN6 2. pole; pravy nosnik u P2; boéni lic 3.18 A- porucha v podkladu
PN7 2. pole; levy nosnik u P3; bocnilic 3.10 A-porucha v podkiadu
PN8 2. pole; pravy nosnik u P3; spodnilic 2.65 A-porucha v podkiadu
PN9 3. pole; levy nosnik u P3; spodni lic 3.64 A-porucha v podkiadu
PN10 3. pole; pravy nosnik u P3; bocnilic 3.38 A-porucha v podkladu
PN11 3. pole; levy nosnik u OP4; spodnilic 2.87 A - porucha v podkladu
PN12 3. pole; pravy nosnik u OP4; spodnilic 3.18 A-porucha v podkladu

Foto P2.5.5.1 Foto P2.5.5.2 Foto P2.5.5.3

Pohled na zkusebni oblast Pohled na zkuSebni oblast Pohled na  zkusebni oblast
odtrhovych zkouSek PN1; 1. pole; odtrhovych zkousek PN2; 1. pole; odtrhovych zkouSek PN3; 1. pole;
levy nosnik u OP1; boéni lic pravy nosnik u OP1; boéni lic levy nosnik u P2; bo¢ni lic
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Foto P2.5.5.5

Pohled na oblast
odtrhovych zkousek PN5; 2. pole;
levy nosnik u P2; spodni lic

Foto P2.5.5.4

Pohled na oblast
odtrhovych zkousek PN4; 1. pole;
pravy nosnik u P2; spodni lic

zkuSebni zkuSebni

Foto P2.5.5.6

Pohled na zkuSebni  oblast
odtrhovych zkousek PN6; 2. pole;
pravy nosnik u P2; bocni lic

Foto P2.5.5.8
Pohled na

Foto P2.5.5.7

Pohled na zkusebni oblast
odtrhovych zkousSek PN7; 2. pole;
levy nosnik u P3; boc¢ni lic

zkusebni

pravy nosnik u P3; spodni lic

oblast
odtrhovych zkousSek PN8; 2. pole;

Foto P2.5.5.9

Pohled na zkusebni oblast
odtrhovych zkousek PN9; 3. pole;
levy nosnik u P3; spodni lic

Foto P2.5.5.11
Pohled na

Foto P2.5.5.10

Pohled na zkusebni oblast
odtrhovych zkousek PN10; 3. pole;
pravy nosnik u P3; bocni lic

zkusebni

levy nosnik u OP4; spodni lic

oblast
odtrhovych zkousek PN11; 3. pole;

Foto P2.5.5.12

Pohled na zkusebni  oblast
odtrhovych zkousek PN12; 3. pole;
pravy nosnik u OP4; spodni lic
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P2.6 ZELEZOBETONOVE PREFA DESKY MOSTOVKY

V rdmci provedenych sond byly ur¢eny zdkladni rozméry prefabrikovanych desek, jejichz rozméry
jsou 1190 x 500 x 70 mm. Jednd se o plnosténné prefabrikované desky.

Tloustka desek byla ovéfena v rdmci provedenych sond SV2 a SV3 do skladby mostniho svriku, kdy
byl z&roven v rdmci sondy SV2 odebrdn vzorek betonu pro stanoveni informativni pevnosti v tlaku.

Vzorek betonu je zobrazen na fotografii, foto P1.2.2.4 v priloze P1. V ndsledujici tabulce, tab. P2.5.1 je
uvedena pevnost betonu prefa desky na odebraném vzorku v rédmci sondy SV2.

Tab. P2.6.1  Stanoveni pevnosti betonu na zkusebnim télese odebraném z prefa mostovkovych desek

namérené veli€iny vyhodnoceni
rozmeéry vzorku hmotn. max. stihlost objem. pevnost
oznacent promeér délka vzorku sila prvku hmotnost vzorku
vzorku
d L m F i D fe
[mm] [mm] (9] [kN] [-] kgm?] MPa]
D 74.0 70.1 710.7 94.8 0.95 2360 22.0

VyztuZeni desek nebylo z ddvodu $patného pristupu moziné provést. Z fotografii nize je patré, Ze
v jedné desce je pravdépodobné 6 podélnych vyztuzi.

 fotogrdfii je ddle patrny velmi Spatny stav desek, kdy prohlidkou je zjistén velmi $patny stav desek
prakticky v celé délce obou krajnich poli, kde v extrémnich pfipadech je odpadena celd kryci vrstva
betonu a na vyztuzich je patrna velmi vyraznd lupénkovd koroze s predpokladem zna&nych
koroznich Ubytkd.

Ve sttednim poli se stav desek o néco lepsi, nicméné i zde jsou na podhledu desek patrné stopy
vyluh ze spdr mezi nosniky a Ize i zde predpokiddat jejich zhorseny stav.

Z celkového hlediska Ize vyslovit domnénku, Ze minimdiné 50% vsech prefa nosnik¥ je z hlediska
Unosnosti a Zivotnosti ovlivnéna masivnimi korozivnimi UCinky zpUsobenymi zatékdnim vody.

Foto P2.6.1 Foto P2.6.2

Pohled na spodni lic prefabrikovanych desek ve Relativhé neposkozeny podhled spodniho lice
stfednim poli s viditelnymi misty s odpadenymi prefabrikovanych desek ve stfenim poli

krycimi vrstvami betonu a s tvorbou vyluhG na

spodnim lici desek
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Foto P2.6.3

Pohled na spodni lic prefabrikovanych desek ve
sttrednim poli s viditelnymi misty s odpadenymi
krycimi vrstvami betonu a s tvorbou vyluhG na
spodnim lici desek

Foto P2.6.4

Pohled na spodni lic prefabrikovanych desek ve
sttednim poli s viditelnymi misty s odpadenymi
krycimi vrstvami betonu a s tvorbou vyluhd na
spodnim lici desek, viditelné poteceni i bocni stény
MPD nosniku

Foto P2.6.5

Typicky masivné poskozeny spodni lic (podhled)
prefabrikovanych desek s odpadenymi krycimi
vrstvami betonu se znacné korodujicimi vyztuzemi

Foto P2.6.6

Pohled na cely prefa nosnik s odpadenymi krycimi
vrstvami betonu v celé délce prvku s jiz viditelnym
oddélenim vyztuzi od betonu tvorfici zddnlivé

znacné
vyraznymi

deformaci  prvku,  vyztuz
s predpoklddanymi

vyraznou
zkorodovand
koroznimi Ubytky
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P2.7  OCELOVE VLOIKY MEZI NOSNiKY

V rdmci provedenych zkousek na ocelovych viozkéch (I profil €. 120) mezi nosniky, na kterych je
uloZeno potrubni vedeni, byly provedeny kontroly koroznich Ubytkd ultrazvukovymi zkouskami na
predem obrousenych mistech. V ndsledujici tabulce, tab. P2.7.1 jsou uvedeny vysledky
ultrazvukovych méreni.

Tab. P2.7.1  Ultrazvukové mérfeni tiousték na vybranych mistech | profild &. 120

dolni p&snice stojina horni pdsnice

prvek 1 2 spodek stred vriek 1 2
(mm] [(mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 6.51 7.04 5.39 5.27 5.25 6.53 6.95
2 7.08 6.74 4.65 422 441 6.3 6.67
3 7.58 7.63 543 522 526 6.47 7.43
4 6.66 7.56 4.92 4.67 4.63 6.42 6.31
5 6.65 7.21 4.48 4.56 4.19 6.51 6.92

g

P :
Foto P2.7.1 Foto P2.7.2
Méreni vysky pouzitého | profilu Méreni sitky patni desky | profilu

Foto P2.7.3 Foto P2.7.4

Méreni Sitky pdsnice | profilu Pohled na | profil s teckami po akustickém vazebnim
prostredku (vazeling) v misté  provedenych
ultrazvukovych tlousték na obou pdsnicich i stojiné
prvku
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Foto P2.7.3 Foto P2.7.4
Pohled na spodni pdsnici | profilu s provedenou Nejslabsim &ldnkem ocelovych zdvésy pro potrubni
dvojici ultrazvukového méreni tloustky vedeni je detail uchyceni pres patni plech do trubky

osazené v otvorech nosniku, které primdrné slouZi
jako misto provedeni pficného sepnuti konstrukce
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P2.8 CHEMICKA ANALYZA BETONU NOSNE KONSTRUKCE

P2.8.1 ANALYTICKE ZJISTENI OBSAHU CHLORIDU

Pro posouzeni stavu resp. miry degradace betonu puUsobenim vnéjsino prostredi byly
laboratorné ovéreny celkem 2 vzorky (1 oblast ve dvou hloubkovych Urovnich), fj. 0= 10 a 10 -20 mm
od lice prvku). Vzorky byly podrobeny souboru fyzikdiné chemickych stanoveni umoznujicich

analyzovat jejich mikrostrukturu. Vzorky byly odebirdny z povrchu vybranych cdsti konstrukce. Prehled
hodnocenych vzorkd je uveden v ndsledujici tabulce.

Tab. P2.8.1  Specifikace mist odbéru vzork(

Oznaéeni Konsiruk&ni orvek Vzddlenost od lice
vzorku P konstrukéniho prvku
1.1 0-10mm
pravy nosnik ze spodniho lice v poli 2 u pilife P3
1.2 10-20 mm

Tab. P2.8.2 Chemicky rozbor

s, Nerozpustny . - P . Oxid
oanT(em zbytek Oxid vapenaty Sirany Chloridy manganaty
vzorku % % %
i 7] 7] 7] -
1.1 0-10mm 71,36 8,14 0.41 0,01
1.2 10-20 mm 71,95 8,47 0,39 méné nez 0,01
Tab. P2.8.3  Vysledky rentgenovd difrakéni analyza
Oznaceni vzorku Identifikovany mineral
1.1 Kalcit, portlandit, kalciumhydrosilikat Il, B kfemen, Zivce
1.2 Kalcit, portlandit, kalciumhydrosilikat II, B kfemen, Zivce, stopové biotit
Tab. P2.8.4  Vysledky diferencni termické analyzy
Tirata Uhli¢itan vapenaty  Uhli¢itan vapenaty  Uhli¢itan vapenaty
Oznaéeni vzorku Fihanim jemnozrnny hrubozrnny celkovy
[%] %] [%] [%]
1.1 8.7 50 28 7.8
1.2 9.1 4,7 2.9 7.5
Tab. P2.8.5 Stanoveni pH ve vyluhu
ot pH
Oznaceni vzorku [
1.1 11,1
1.2 11,3
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Vypoctené hodnoty stupné karbonatace °K, stupné modifikacni premény °MP a zafazeni
vzorkd betonu do etapy karbonatace jsou uvedeny v ndsledujici tabulce.

Tab. P2.8.6 Zafazenivzorky do etapy karbonatace

Oznaceni Stuperi karbonatace Sz el pH
oK [%] premény Etapa karbonatace
vzorku o OMP [-] [-]
1.1 53,6 0,56 11,1 l.
1.2 49,8 0,61 11,3 I

Bylo konstatovdno, Ze povrchové vrstvy hodnoceného konstruk&niho prvku mostu se majoritné
nachdzi v po&datecni, tedy prvni etapé karbonatace. V prvni etapé karbonatace je oxidem uhlicitym
z atmosféry ve struktufe cementové matrice betonu atakovdn predevsiim portlandit. Produktem
téchto reakci je uhlicitan vapenaty, a to zejména v hrubozrnné formé (kalcit). Mechanické vlastnosti
betonu se v dusledku reakci probihajicich v prvni etapé karbonatace neodchyluji od pUvodnich
hodnot, alkalita betonu je dostatecnd pro pasivaci vyztuze.

Posouzeni miry kontaminace betonu chloridy bylo provedeno porovndnim obsahu chlorid(
Zjist&nych v analyzovanych vzorcich betonu s limitni hodnotou stanovenou normou CSN EN 206+A 1
(tj. max. 0,4% chloridd z hmotnosti cementu).

Na zdkladé vysledk( provedenych analyz byl tedy stanoven pomér mezi chloridy zjisténymi v
betonu a vypoctem stanovenymi ddvkami cementu. Komparace zjisténych hodnot s kritériem
stanovenym normou CSN EN 206+A1 je uvedena v tabulce &islo 7. Je oviem nutno zminit, ze ddvku
cementu, kterd byla pro jednotlivé vzorky stanovena vypoctem, je nutno povazovat za orientacni.
Diky velikosti vzorkd neni adekvdiné postizena piirozend heterogenita betonu atd. | pres tyto
skute&nosti je oviem mozno uvddéné vysledky povazovat za zcela vypovidajici. V daném kontextu
je podstatny pfedeviim obsah mezi chloridovymi ionty z vnéj§iho prostfedi a vdpenatymi ionty z
cementové matrice.

Tab. P2.8.7 Komparace obsahu chloridd s kritérii normy CSN EN 206+A1

L Obsah chloridu vztazeny Hodnoceni rizika koroze vyztuze
Oznaceni k davce cementu = ; = ; .
vzorku [dle CSN EN 204 je max. pripustny pomér
[ % z hmotnosti cementu] obsahu chloridi ku cementu 0,4%]
1.1 méné nez 0,1 Kritérium spinéno — nehrozi bezprostfedni koroze vyztuze
1.2 méné nez 0,1 Kritérium spinéno — nehrozi bezprostfedni koroze vyztuze

Uvedené skuteénosti Ize shrnout v konstatovani, Ze hodnoceny beton dosud neni pusobenim

agresivnich vlivi z vnéjsiho prostiedi (karbonatace, kontaminace chloridy) zasaien v mire, kterd by
podstatnym zpUsobem sniZovala jeho Zivotnost.
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P3.1 ZAKRESLENi POLOH PROVEDENYCH SOND NA SPODNI STAVBE

— 2t
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ATRNEC @ T
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LEGENDA:

# jadrovy vyvrt @ 100 mm vedeny vodorovné do vybranych ¢dsti spodni stavby

| odtrhové zkousky na vybranych cdstech spodni stavby

Obr. P3.1.1
Zakresleni priblizné polohy provedenych sond do spodni stavby v 1. poloviné Idvky
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LEGENDA:

‘ jadrovy vyvrt @ 100 mm vedeny vodorovné do vybranych cdsti spodni stavby

|

odfrhové zkousky na vybranych ¢dastech spodni stavby

Obr. P3.1.2
Zakresleni priblizné polohy provedenych sond do spodni stavby ve 2. poloviné Idvky
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str. P3.2/ 22
Dokument je majetkem Vysokého uceni technického v Brné, Fakulty stavebni, Ustavu stavebniho zkusebnictvi. Nesmi byt pouiit a

kopirovan treti osobou, nebo ji preddn, &ijinak s nim nakidddno bez vyslovného pisemného souhlasu odpovédného zdstupce VUT FAST.



Diagnostika lavky ev. €. VI-2L - Lavka pro pési pres feku OI5i k nemocnici v Trinci-LyZbice

P3.2  ODBER JADROVYCH VYVRTU ZE SPODNi STAVBY

P3.2.1 JADROVY VYVRT V1 — OZNACENI VRTU K1L

Jadrovy vyvrt s oznacenim V1 byl odebrdn z levého kfidla opéry OP1 ve vzddlenosti 850 mm od
Celniho lice nosné konstrukce a 300 mm nad Urovni spodniho lice MPD nosnik(. Poloha sondy
je zakreslena ve schématickém pUdoryse P3.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a
zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Z&kladni -
Udaje o

odbéru -
vzorku: -

Popis betonu:

jadrovy vyvrt @ 100 mm

monoliticky beton

hloubka provedeného jddrového ndavrtu v betonu je 260 mm = tloustka
stény kfidla

pfi odbéru vzorku nebyla porusena zddnd vyztuz

karbonatace betonu dosahuje do hloubky 2 - 4 mm zobou siran
odebraného vzorku betonu

konstrukce v misté odebraného vyvrtu bez povrchové Upravy

struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

beton s mensi povrchovou porozitou, péry do 3 mm

hrubé kamenivo tézené, frakce max. 16 mm, je rovhomeérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Foto P3.2.1.1 Foto P3.2.1.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Mérfeni celkové hloubky provedeného jadrového

s oznac¢enim V1 z levého kfidla opéry OP1 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V1 zlevého kfidla
opéry OP1

v
(8o 7 En

Foto P3.2.1.3

Foto P3.2.1.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratornifoto vzorku s oznacenim V1 (KiL) véetné
jadrového vyvrtu s oznacenim VI odebraného provedeného testu hloubky karbonatace a s

z levého kfidla opéry OP1

vyznacenou polohou zkuSebnich téles
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P3.2.2 JADROVY VYVRT V2 — OZNACENi VRTU K1P

Jadrovy vyvrt s oznacenim V2 byl odebrdn z pravého kfidla opéry OP1 ve vzddlenosti 600 mm
od celniho lice nosné konstrukce a 340 mm nad Urovni spodniho lice MPD nosnikd. Poloha
sondy je zakreslena ve schématickém puldoryse P3.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim
provedeni a zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym

smrstovanim.

Z&kladni -
Udaje o

odbéru -
vzorku: -

Popis betonu:

Foto P3.2.2.1

s oznac¢enim V2 z pravého

jadrovy vyvrt @ 100 mm

monoliticky beton

hloubka provedeného jddrového ndvrtu v betonu je 260 mm = tloustka
stény kfidla

pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 2 mm z obou siran
odebraného vzorku betonu

konstrukce v misté odebraného vyvrtu bez povrchové Upravy

struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

beton s mensi povrchovou porozitou, péry do 2 mm

hrubé kamenivo tézené, frakce max. 63 mm, je rovhomeérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Foto P3.2.2.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Mérfeni celkové hloubky provedeného jadrového
kridla opéry OP1 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V2 z pravého kridla
opéry OP1

Foto P3.2.2.3

z pravého kfidla opéry OP1

Foto P3.2.2.4
Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznac¢enim V2 (KIP)
jadrového vyvrtu s oznacenim V2 odebraného vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a

s vyznacenou polohou zkuSebnich téles

Pfiloha P3
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P3.2.3 JADROVY VYVRT V3 — OZNACENi VRTU UP2

Jadrovy vyvrt s oznac¢enim V3 byl odebrdn z Ulozného prahu pilife P2 v pohledu z pole 1 ve
vzddlenosti 130 mm od levého ndbéhu Ulozného prahu a 780 mm pod Urovni spodniho lice
MPD nosnikd. Poloha sondy je zakreslena ve schématickém pUdoryse P3.1.1 této prilohy. Sonda
byla po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem
s omezenym smrstovdanim.

Z&kladni -
Udaje o -
odbéru -
vzorku: -

Popis betonu:

jadrovy vyvrt @ 100 mm

monoliticky beton

hloubka provedeného jddrového ndvrtu v betonu je 295 mm
pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz
karbonatace betonu dosahuje do hloubky 2 - 5 mm
konstrukce v misté odebraného vyvrtu bez povrchové Upravy

struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

beton s béZnou povrchovou porozitou, pdry do 3 mm

hrubé kamenivo tézené, frakce max. 32 mm, je rovhomeérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Foto P3.2.3.2

Foto P3.2.3.1

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového

s oznac¢enim V3 z UloZzného prahu pilife P2 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V3 z UloZzného prahu
pilife P2

Foto P3.2.3.3

z UloZného prahu pilife P2

Foto P3.2.3.4
Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V3 (UP2)
jadrového vyvrtu s oznacenim V3 odebraného vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a

s vyznacenou polohou zkuSebnich téles

Pfiloha P3
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P3.2.4 JADROVY VYVRT V4 — OZNACENi VRTU P2

Jadrovy vyvrt s oznacenim V4 byl odebrdn z driku pilife P2 v pohledu z pole 2 v ose ndbéhu pod
pravym nosnikem a 1600 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnik(. Poloha sondy je zakreslena
ve schématickém puldoryse P3.1.1 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a
zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- jadrovy vyvrt @ 100 mm

Z&kladni - monoliticky beton

Udaje o - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 345 mm
odbéru - pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky 6 - 10 mm

- konstrukce v mist& odebraného vyvrtu bez povrchové Upravy

- struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

- beton s béznou povrchovou porozitou, péry do 4 mm

- hrubé kamenivo tézené, frakce max. 32 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

i . L
Foto P3.2.4.1 Foto P3.2.4.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V4 z driku pilife P2 vyvrtu @ 100 mm s oznacenim V4 z driku pilite P2

Foto P3.2.4.3 Foto P3.2.4.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V4 (P2) véetné
jadrového vyvrtu s oznacenim V4 odebraného provedeného testu hloubky karbonatace a s
z driku pilife P2 vyznacenou polohou zkuSebnich téles
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P3.2.5 JADROVY VYVRT V5 — OZNACENi VRTU P3

Jadrovy vyvrt s oznacenim V5 byl odebrdn z driku pilife P3 v pohledu z pole 2 ve vzddlenosti
300 mm od pravé hrany pravého ndbéhu a 1500 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnikd.
Poloha sondy je zakreslena ve schématickém pddoryse P3.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim
provedeni a zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym
smr$fovdanim.

- jadrovy vyvrt @ 100 mm

Zdkladni - monoliticky beton

Udaje o - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 270 mm
odbéru - pri odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 3 mm

- konstrukce v misté odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 5 mm

- struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

- beton se zvysenou povrchovou porozitou u povrchu konstrukce s péry az

Popis betonu: 10 mm (spiSe se jednd jiz o drobnou mezerovitost betonu)

- hrubé kamenivo tézené, frakce max. 32 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

S

T -
Foto P3.2.5.1 Foto P3.2.5.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V5 z driku pilife P3 vyvrtu @ 100 mm s oznacenim V5 z driku pilife P3

9t
[ A

Foto P3.2.5.3 Foto P3.2.5.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V5 (P3) véetné
jadrového vyvrtu s oznacenim V5 odebraného provedeného testu hloubky karbonatace a s
z driku pilife P3 vyznacenou polohou zkuSebnich téles
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P3.2.6 JADROVY VYVRT V& — OZNACEN{ VRTU UP3

Jadrovy vyvrt s oznac¢enim Vé byl odebrdn z UloZzného prahu pilife P3 v pohledu z pole 3 ve
vzddlenosti 300 mm od levé hrany levého ndbéhu a 600 mm pod Urovni spodniho lice MPD
nosnikd. Poloha sondy je zakreslena ve schématickém pUdoryse P3.1.2 této prilohy. Sonda byla
po jejim provedeni a zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym
smr$fovdanim.

- jadrovy vyvrt @ 100 mm

Zdkladni - monoliticky beton

Udaje o - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 345 mm
odbéru - v hloubce 75 mm cdaste&né prevrtdna vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky max. 3 mm

- konstrukce v misté odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 5 mm

- struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlisnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

- beton s bé&Znou povrchovou porozitou, pdry do 5 mm

- hrubé kamenivo tézené, frakce max. 22 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:
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Foto P3.2.6.1 Foto P3.2.6.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim Vé z GloZzného prahu pilife P3 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V6 z UloZzného prahu

pilife P3

Foto P3.2.6.3 Foto P3.2.6.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V6 (UP3)
jadrového vyvrtu s oznacenim V6 odebraného vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a
z UloZného prahu pilife P3 s vyznacenou polohou zkuSebniho télesa
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P3.2.7 JADROVY VYVRT V7 — OZNACEN{ VRTU UOP4

Jadrovy vyvrt s oznacenim V7 byl odebrdn z Ulozného prahu opéry OP4 ve vzddlenosti 800 mm
od levé hrany Ulozného prahu a 400 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnik. Poloha sondy
je zakreslena ve schématickém pUdoryse P3.1.2 této piilohy. Sonda byla po jejim provedeni a
zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstfovdanim.

- jadrovy vyvrt @ 100 mm

Z&kladni - monoliticky beton

Udaje o - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 310 mm
odbéru - pfi odbéru vzorku nebyla porusena zadnd vyztuz

vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky 2 - 5 mm

- konstrukce v mist& odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 30 mm

- struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

- beton s béznou povrchovou porozitou, péry do 4 mm

- hrubé kamenivo tézené, frakce max. 22 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

Foto P3.2.7.1 Foto P3.2.7.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V7 z Ulozného prahu opéry OP4 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V7 z GloZzného prahu
opéry OP4

— '
76 omM) 2 3 4 5

Foto P3.2.7.3 Foto P3.2.7.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V7 (UOP4)
jadrového vyvrtu s oznac¢enim V7 z UloZného prahu vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a
opéry OP4 s vyznac¢enou polohou zkusebniho télesa
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P3.2.8 JADROVY VYVRT V8 — OZNACENi VRTU OP4

Jadrovy vyvrt s oznacenim V8 byl odebrdn z diiku opéry OP4 z pravé strany ve vzddlenosti 360
mm od cCela opéry a 2250 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnik(. Poloha sondy je
zakreslena ve schématickém pUdoryse P3.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a
zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

- jadrovy vyvrt @ 100 mm

Z&kladni - monoliticky beton

Udaje o - hloubka provedeného jaddrového ndvrtu v betonu je 345 mm
odbéru - v hloubce 30 mm cdaste&né prevrtdna svisld vyztuz & 12 mm
vzorku: - karbonatace betonu dosahuje do hloubky 3 - 6 mm

- konstrukce v mist& odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 10 mm

- struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

- beton s béznou povrchovou porozitou, péry do 2 mm

- hrubé kamenivo tézené, frakce max. 16 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

- ze vzorku vyrobeny 2 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti betonu

Popis betonu:

Foto P3.2.8.1 Foto P3.2.8.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V8 z driku opéry OP4 vyvrtu @ 100 mm s oznacenim V8 z diiku opéry OP4

Foto P3.2.8.3 Foto P3.2.8.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V8 (OP4)

jadrového vyvrtu s oznacenim V8 z diiku opéry OP4 vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a
s vyznacenou polohou zkuSebniho télesa
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P3.2.9 JADROVY VYVRT V9 — OZNACENI VRTU K4L

Jadrovy vyvrt s oznacenim V9 byl odebrdn z levého kfidla opéry OP4 ve vzddlenosti 3050 mm
od cCela opéry a 150 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnikd. Poloha sondy je zakreslena ve
schématickém pUdoryse P3.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a zdokumentovani
zapravena vhodnym sanaénim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Z&kladni
Udaje o
odbéru
vzorku:

Popis betonu:

Foto P3.2.9.1

jédrovy vyvrt @ 100 mm

monoliticky beton

hloubka provedeného jadrového ndvrtu v betonu je 170 mm = tloustka
stény kfidla

v hloubce 30 mm Cdstecné prevrtdna svisld vyztuz @ 12 mm
karbonatace betonu dosahuje do hloubky 4 mm z vnéjsiho lice a 20 - 25
mm z vnitiniho lice

konstrukce v misté odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 15 mm

struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

beton s bé&Znou povrchovou porozitou, pdry do 2 mm

hrubé kamenivo tézené, frakce max. 16 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

Foto P3.2.9.2
Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V9 z levého kridla opéry OP4 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V9 z levého kfidla
opéry OP4

R

Foto P3.2.9.3

Foto P3.2.9.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratornifoto vzorku s oznacenim V9 (K4L) véetné
jadrového vyvrtu s oznacenim V9 z levého kfidla provedeného testu hloubky karbonatace a s

opéry OP4

vyznacenou polohou zkusebniho télesa
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P3.2.10 JADROVY VYVRT V10— OZNACENI VRTU K4P

Jadrovy vyvrt s oznacenim V10 byl odebrdn z pravého kiidla opéry OP4 ve vzddlenosti 3700
mm od cela opéry a 300 mm pod Urovni spodniho lice MPD nosnikd. Poloha sondy je zakreslena
ve schématickém puUdoryse P3.1.2 této prilohy. Sonda byla po jejim provedeni a
zdokumentovdni zapravena vhodnym sanacnim materidlem s omezenym smrstovdanim.

Z&kladni
Udaje o
odbéru
vzorku:

Popis betonu:

Foto P3.2.10.1

jédrovy vyvrt @ 100 mm

monoliticky beton

hloubka provedeného jadrového ndvrtu v betonu je 170 mm = tloustka
stény kfidla

v hloubce 30 mm Cdstecné prevrtdna svisld vyztuz @ 12 mm
karbonatace betonu dosahuje do hloubky 8 - 12 mm z vnéjsiho lice kfidla
a 20 - 25 mm z vnitiniho lice

konstrukce v misté odebraného vyvrtu s omitkou tloustky 10 mm

struktura betonu je dobrd bez vyraznych odlidnosti ve slozeni receptury
betonu (barva po délce vzorku, drsnost betonu na povrchu atd.)

beton s bé&Znou povrchovou porozitou, pdry do 2 mm

hrubé kamenivo tézené, frakce max. 16 mm, je rovnomérné rozmisténé
po celé délce vyjmutého vzorku betonu

ze vzorku vyrobeno 1 zkusebni téleso pro stanoveni pevnosti betonu

|

Foto P3.2.10.2

Pohled na provedené misto jadrového vyvrtu Méreni celkové hloubky provedeného jadrového
s oznacenim V10 z pravého kfidla opéry OP4 vyvrtu & 100 mm s oznacenim V10 z pravého kridla

Foto P3.2.10.3

opéry OP4

Foto P3.2.10.4

Detailni pohled do osténi po vyjmuti provedeného Laboratorni foto vzorku s oznacenim V10 (K4P)
jadrového vyvrtu s oznacenim V10 z pravého kfidla vcetné provedeného testu hloubky karbonatace a

opéry OP4

s vyznac¢enou polohou zku$ebniho télesa
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P3.3 STANOVENI FYZIKALNE - MECHANICKYCH PARAMETRU BETONU SPODNi STAVBY

Dle vysledkU ziskanych z dil¢ich pevnosti na odebranych jadrovych vyvrtech a z NDT zkousek
pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem je kvalita betonu spodni stavby rozdélena do
ndsledujicich celkd:

- kiidla

- pilite

- opéry

Provedenymi zkouskami bylo ddle prokdzdno, ze kvalita betonu Uloznych prahd a diikd opér

nebo pilifd je totoznd. Z tohoto divodu nejsou ddle jednotlivé typy konstrukénich celkd spodni staviby
ddle rozdéleny na driky a Ulozné prahy, ale je ponechdna jedna pevnostni tfida.

P3.3.1 PEVNOST BETONU KRiDEL

Celkem byly z kfidel odebrdny 4 jadrové vyvrty & 100 mm, z nichZ byla vyrobena 4 zkusebni
télesa pro stanoveni pevnosti v tlaku. Ddle bylo na kfidlech rozmist&éno 8 NDT zkousek pevnosti betonu
Schmidtovym tvrdomérem. V ndsledujicich tabulkdch jsou uvedeny vysledky.

Tab. P3.3.1.1 Stanovenidil¢ich pevnostnich parametrd betonu na zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych
jadrovych vyvrtd z kiidel

naméfené velic¢iny vyhodnoceni
rozméry vzorku hmotn. Max. stihlost objem. pevnost
o\z/r;:iini — délka vzorku sila prvku hmotnost vzorku
d L m F i D f.
[mm] [mm] fe]| [kN] (-1 [kgm™] [MPa]
K1L.1 98.9 97.6 1646.9 196.7 0.987 2200 25.6
K1L.2 98.8 96.9 1656.4 197.8 0.981 2230 25.8
K1P.1 98.9 97.8 1681.3 193.6 0.989 2240 25.2
K1P.2 98.9 97.2 1706.4 217.6 0.983 2290 28.3
K4L.1 99.0 100.7 1810.2 216.3 1.017 2340 28.1
K4P.1 98.9 99.1 1821.2 232.5 1.002 2390 30.3

Tab. P3.3.1.2 Zd&kladni statistické hodnoceni souboru vysledkd z dil¢ich zkousek pevnostnich parametrd betonu na
zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych jddrovych vyvrtl z kiidel

Veli¢ina oznaéeni hodnota jednotka
Objemova hmotnost betonu D 2280 [kgm?]
Stfedni (prdmérnd) hodnota krychelné pevnosti betonu my 27.2 [MPa]
Minimdlni hodnota krychelné pevnosti betonu Mmin 25.2 [MPa]
Vybérovda smérodatnd odchylka krychelné pevnosti betonu Sy 2.0 [MPa]
Vysledny variaéni koeficient Vy 7.4 [%]
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Dle nize uvedeného vztahu je na zdkladé provedenych zkousek pevnosti betonu v tlaku na
zkusebnich télesech z jddrovych vyvrtd a pfislusnych NDT zkusebnich mist Schmidtovym tvrdomérem
stanoven upresnujici soucinitel «.

— 2?=1fbi _ 2?=1fb,destruktivni — 27,2 _ 1 03

a - - )
21{;1 fpei Z?=1 fb,nedestruktivni 26,5

Kvalita betonu kfidel je stanovena na zdkladé provedenych 8 zkusebnich mistech NDT zkousek
betonu Schmidtovym tvrdomérem, typu N s upfesnénim na 4 zkusebnich télesech vyrobenych ze 4
odebranych jaddrovych vyvrtd.

Tab. P3.3.1.3 Vysledky provedenych NDT zkousek pevnosti betonu kfidel se zahrnutym soucinitelem «a

zkusebni . provedeny odraz €. n foe,i fo.i
misto | [T T2 s [a]5] 67 8]0 ]0]|ean|mpa| | | " [mea
D> 35 e o5 25 a4 % o 2 o4 ox| 7 | asp O 100 103 33
2 | 9 % 35 2 o5 a4 o5 25 o o0 ' g 00 100 103 | 29
30 00 %5 25 2 25 o ooh oa o om0 gsy 0% 100 103 22
© 0 05 o o 2 2 o4 ah a5 o5 2 0 gsg 0% 100 103 23
S0 05 o o5 o a5 m aa o4 i 7 gsy 0% 10 103 232
¢ | 0 3 G o5 ;w25 2 a5 w10 g 0% 100|103 270
710 3% e % m om0 wm 2 a5 o ' gy | 0% 100|103 267
B 0 35 a0 o0 a4 % o5 o5 2 0 asg 0% | 100|103 2

Tab. P3.3.1.4 Statistické hodnoceni souboru vysledkd NDT zkou$ek na kiidlech s upfesnénim jGdrovymi vyvrty se
zarazenim betonu do prislusné pevnostni tfidy

Veli¢ina oznaceni hodnota jednotka
Pocet zkusebnich mist n 8 [-]
Pocet platnych zkusebnich mist n - platn. 8 [-1]
minimdlni pevnost foe,min 23.2 [MPa]
aritmeticky promér pevnosti foe 24.4 [MPa]
maximdlni pevnost foe.max 27.0 [MPa]
vybérovd smérodatnd odchylka Sy 1.5 [MPa]
rezidudini smérodatnd odchylka Srez 2.5 [MPa]
vyslednd smérodatnd odchylka s 2.9 [MPa]
variaéni koeficient Vy 6.3 [%]
posouzeni rovnomeérnosti Vy <12% VYHOVUJE
Soucinitel odhadu 5% - niho kvantilu b, b, 1.87 [-]
Pevnost betonu v tlaku fp 18.9 [MPa]
Dle CSN EN 206 C12/15
Dle €SN 73 2001:1970 170
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P3.3.2 PEVNOST BETONU OPER

Celkem byly z opér a prislusnych Uloznych prahd odebrany 2 jddrové vyvrty @ 100 mm, z nichz
byla vyrobena 4 zkusebni télesa pro stanoveni pevnosti v tlaku. Ddle bylo na opérdch rozmisténo 8
NDT zkousek pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem. V ndsledujicich tabulkdch jsou uvedeny
vysledky.

Tab. P3.3.2.1 Stanoveni dil¢ich pevnostnich parametrd betonu na zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych
jadrovych vyvrtd z opér

naméfené velic¢iny vyhodnoceni
rozmery vzorku hmotn. max. 3tihlost objem. pevnost
O\Z/ZS:ZH" promeér délka vzorku sila prvku hmotnost vzorku
d L m F i D fe
[mm] [mm] (9] (kN] (-] [kgm?] [MPa]
UOP4.1 99.0 97.1 1693.6 226.9 0.981 2270 29.5
UOP4.2 99.0 97.8 1731.2 248.6 0.988 2300 32.3
OP4.1 99.0 97.0 1719.2 239.5 0.980 2300 31.1
OP4.2 99.0 96.9 1714.2 240.3 0.979 2300 31.2

Tab. P3.3.2.2 Zd&kladnistatistické hodnoceni souboru vysledkU z diléich zkousek pevnostnich parametrd betonu na

zkuSebnich télesech vyrobenych z odebranych jadrovych vyvrtd z opér

Veli¢ina oznaéeni hodnota jednotka
Objemovd hmotnost betonu D 2290 [kgm’3]
Stfedni (prdmérnd) hodnota krychelné pevnosti betonu My 31.0 [MPa]

Minimdlni hodnota krychelné pevnosti betonu Mumin 29.5 [MPa]

Vybérovd smérodatnd odchylka krychelné pevnosti betonu Sy 1.2 [MPa]

Vysledny variaéni koeficient Vy 3.7 [%]

Dle nize uvedeného vztahu je na zdkladé provedenych zkousek pevnosti betonu v tlaku na
zkusebnich télesech z jddrovych vyvrtl a pfislusnych NDT zkusebnich mist Schmidtovym tvrdomérem
stanoven upfesfujici soucinitel o

— Z?:lfbl —
Y Foei

2?:1 fb,destruktivni — 31,0 — 1 11

a I
27,9

n Lo
Zi=1 fb,nedestruktwm

Kvalita betonu opér je stanovena na zdkladé provedenych 8 zkuSebnich mistech NDT zkousek
betonu Schmidtovym tvrdomérem, typu N s upfesnénim na 4 zkusebnich télesech vyrobenych ze 2
odebranych jaddrovych vyvrtd.
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Tab. P3.3.2.3 Vysledky provedenych NDT zkouSek pevnosti betonu opér se zahrnutym soucinitelem «a

zkusebni . provedeny odraz . n foe,i fo.i
misto | ™" [ [2 ]3] a]s[e[7]s]9[10]platn|mpa o hw * [mpa]
BRI
2 | > % a4 o m o2 3 » » 2 0| 'O | za | 0% |10 10| 274
ERNEEE R EEEE R IR
¢ > 5 % o om 2w o» s 25| 0 g | 0% 10| 101 ] 20
BRSNS S RPN R
¢ | > % % % % w » » om0 °  so |00 10|00
AR EEEEE R EE IR IR
S | > % 3 2 m % 3 s s m 2| 10 | s | 00|10 11| 206

Tab. P3.3.2.4 Statistické hodnoceni souboru vysledkd NDT zkousek na opérdch s upfesnénim jaddrovymi vyvrty se
zarazenim betonu do prislusné pevnostni tridy

Velicina oznaceni hodnota jednotka
Pocet zkusebnich mist n 8 [-1]
PocCet platnych zkusebnich mist n - platn. 8 [-1]
minimdini pevnost foe.min 25.6 [MPa]
aritmeticky prdmér pevnosti foe 28.0 [MPa]
maximdlni pevnost foe,max 31.0 [MPa]
vybérovd smérodatnd odchylka Sy 1.8 [MPa]
rezidudini smérodatnd odchylka Srez 2.5 [MPa]
vyslednd smérodatnd odchylka S 3.1 [MPa]
variacni koeficient Vy 6.5 [%]
posouzeni rovnomeérnosti Vy <12% VYHOVUJE
Soucinitel odhadu 5% - niho kvantilu b, b, 1.87 [-1]
Pevnost betonu v tlaku fp 22.2 [MPa]
Dle CSN EN 206 C16/20
Dle €SN 73 2001:1970 250
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P3.3.3  PEVNOST BETONU PILIRU

Celkem byly z pilifd a pfislusnych Uloznych prahd odebrdny 4 jddrové vyvrty & 100 mm, z nichz
bylo vyrobeno 7 zkusebnich télesa pro stanoveni pevnosti v tlaku. Ddle bylo na pilifich rozmisténo 16
NDT zkousek pevnosti betonu Schmidtovym tvrdomérem. V ndsledujicich tabulkdch jsou uvedeny
vysledky.

Tab. P3.3.3.1 Stanovenidilcich pevnostnich parametrd betonu na zkusebnich télesech vyrobenych z odebranych
jadrovych vyvrtd z pilifd

naméfené velic¢iny vyhodnoceni
rozmeéry vzorku hmotn. max. Stihlost objem. pevnost
o\z/r;::zni promer délka vzorku sila prvku hmotnost vzorku
d L m F i D f.
[mm] [mm] (e] [kN] (-] kgm®] MPa]
UP2.1 99.0 98.1 1783.3 302.2 0.991 2360 39.3
UP2.2 98.9 96.9 1779.9 315.5 0.980 2390 41.1
P2.1 99.0 97.2 1788.4 345.4 0.982 2390 44.9
P2.2 99.0 97.4 1765.6 325.6 0.984 2350 42.3
P3.1 99.0 97.7 1815.7 347.5 0.987 2410 45.1
P3.2 99.0 98.0 1815.0 359.4 0.990 2410 46.7
UP3.1 99.0 99.2 1821.3 296.4 1.002 2390 38.5

Tab. P3.3.3.2 Zd&kladnistatistické hodnoceni souboru vysledkU z diléich zkousek pevnostnich parametrd betonu na
zkuSebnich télesech vyrobenych z odebranych jaddrovych vyvrtd z pilifg

Veli¢ina oznaéeni hodnota jednotka
Objemovd hmotnost betonu D 2390 [kgm’3]
Stfedni (prdmérnd) hodnota krychelné pevnosti betonu My 42.6 [MPa]

Minimdlni hodnota krychelné pevnosti betonu Mumin 38.5 [MPa]

Vybérovd smérodatnd odchylka krychelné pevnosti betonu Sy 3.1 [MPa]

Vysledny variaéni koeficient Vy 7.3 [%]

Dle nize uvedeného vztahu je na zdkladé provedenych zkousek pevnosti betonu v tlaku na
zkusebnich télesech z jddrovych vyvrtd a pfislusnych NDT zkusebnich mist Schmidtovym tvrdomérem
stanoven upresnujici soucinitel «.

— Z?=1 fpi — Z?=1fb,destruktilmi — 42,6 — 0,86

4 n n
Zi=1 fbei Zi=1 fb,nedestruktivm’ 49,5

Kvalita betonu pilifd je stanovena na zdkladé provedenych 16 zkusebnich mistech NDT zkousek
betonu Schmidtovym tvrdomérem, typu N s upfesnénim na 7 zkusebnich télesech vyrobenych ze 4
odebranych jaddrovych vyvrtd.
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Tab. P3.3.3.3 Vysledky provedenych NDT zkousek pevnosti betonu pilifd se zahrnutym soucinitelem a

zkusebni . provedeny odraz €. n foe,i fo.i
misto | ST [ [2 ]3[4 5] 6] 7[s]9]10]platn]|mpa o h * 'Mpa]
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Tab. P3.3.3.4 Statistické hodnoceni souboru vysledkd NDT zkousek na pilifich s upfesnénim jaddrovymi vyvrty se
zarazenim betonu do prislusné pevnostni tridy

Velicina oznaceni hodnota jednotka
Pocet zkusebnich mist n 16 [-1]
Pocet platnych zkusebnich mist n - platn. 16 [-1]
minimdini pevnost foe.min 32.6 [MPa]
aritmeticky prdmér pevnosti foe 38.3 [MPa]
maximadlni pevnost foemax 41.5 [MPa]
vybérovd smérodatnd odchylka Sy 3.2 [MPa]
rezidudini smérodatnd odchylka Srez 2.5 [MPa]
vyslednd smérodatnd odchylka s 4.1 [MPa]
variacni koeficient Vy 8.4 [%]
posouzeni rovnomeérnosti Vy <12% VYHOVUJE
Soucinitel odhadu 5% - niho kvantilu b, b, 1.73 [-1]
Pevnost betonu v tlaku fp 31.3 [MPa]
Dle CSN EN 206 C 25/30
Dle €SN 73 2001:1970 330
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P3.4

P3.4.1

VYHODNOCENi PROVEDENYCH ZKOUSEK

POVRCHOVE PRIDRZNOSTI BETONU SPODNI STAVBY

Celkem bylo na jednotlivych ¢dastech spodni stavby provedeno 10 odirhovych zkousek. Vycet
jednotlivych zkusebnich mist véetné vysledkd je v nésledujici tabulce, tab. P3.4.1.

Tab. P3.4.1  Vysledky provedenych odtrhovych zkousek na dilcich ¢dastech spodni stavby
vyhodnoceni
pfidrznost

ozn. poloha betonu . - o

sondy prov edych zkousek zpusob poruchy pfi dosazene
Gadh maximdlini zatéZov aci sile

[MPa]

PK1L lev é kidlo opéry OP1 0.76 A-porucha v podkladu
PK1P prav é kiidlo opéry OP1 0.93 A-porucha v podkiadu
PUOPI Ulozny préah opéry OP1 0.88 A- porucha v podkladu
PUP2 Ulozny prdh pilife P2 0.96 A- porucha v podkladu
PP2 pilir P2 1.17 A-porucha v podkiadu
PUP3 Ulozny prdh pilife P3 0.37 A - porucha v podkiadu
PP3 pilif P3 2.28 A-porucha v podkiadu
POP4 drik opéry OP4 1.30 A-porucha v podkladu
PK4L lev é kiidlo opéry OP4 1.40 A- porucha v podkladu
PK4P prav é kiidlo opéry OP4 1.29 A- porucha v podkladu

U odtrhové zkousky UloZzného prahu pilife P3 je velmi nizk& hodnota z divodu poskozeni krycich
vrstev betonu na rozhrani s betondrskou vyztuzi.

P3.4.2 FOTODOKUMENTACE ODTRHOVYCH ZKOUSEK SPODNi STAVBY

Foto P3.4.2.1

Pohled

odtrhovych zkousek PKIL z levého
kridla opéry OP1

na

Foto P3.4.2.2
zkusebni  oblast Pohled na

odirhovych

Foto P3.4.2.3
zkusebni  oblast Pohled na  zkuSebni  oblast
zkousek PK1P odtrhovych zkousek PUOPI
z pravého kfidla opéry OP1 z UloZzného prahu opéry OP1
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3 i A s i T =S i’
Foto P3.4.2.4 Foto P3.4.2.5 Foto P3.4.2.6
Pohled na zkusebni oblast Pohled na zkuSebni oblast Pohled na zkuSebni oblast

odtrhovych zkousSek PUP2 odtrhovych zkousek PP2 z pilife P2 odtrhovych zkouSek PUP3
z UloZzného prahu pilite P2 z UloZzného prahu pilite P3

T NG

Foto P3.4.2.7 Foto P3.4.2.8 Foto P3.4.2.9
Pohled na zkuSebni oblast Pohled na zkusebni oblast Pohled na  zkuSebni oblast
odtirhovych zkousek PP3 z pilife P3 odtrhovych zkousek POP4 z dfiku odtrhovych zkouSek PK4L z levého

opéry OP4 kridla opéry OP4
Foto P3.4.2.10
Pohled na zkusebni oblast
odtrhovych zkousSek PK1P
z pravého kridla opéry OP4
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P3.5 KONTROLA VYZTUZENiI KONZOLY ULOZNEHO PRAHU PILIRE P3

V rdmci ovéreni vyztuzeni kratké konzoly Ulozného prahu pilife P3 v pohledu z pole 2 pod pravym
nosnikem byla provedena radarovd kontrola polohy vyztuze véetné provedenych dopliikovych
sekanych sond.

V misté sondy byl proveden vodorovny liniovy
radarovy sken priblizné uprostred vysky svislé
plochy konzoly.

Byla nalezena trojice svislych vyztuzi ve dvou
vrstvdch, viz popis u obr. P3.5.1.

Jednd se o hladké vyztuze @ 12 mm s bocnim
podélnym prolisem po obou strandch. Dle stari
objektu a vyztuzi pouZivanych v dobé vystavby
se s nejvétsi pravdépodobnosti jednd o vyztuz
s oznacenim C10452.

Poloha vodorovnych vyztuzi je pouze
odhadnuta na zdkladé tvaru konstrukce
(dostupnymi  pristroji  nebyla v konstrukci

prokazatelné zachytitelnd).
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Obr. P3.5.1
Radarovy liniovy sken vedeny horizontdiné po konzoly Ulozného prahu s viditelnymi dvéma vrstvami tfech
vyztuZi, kdy prvni vrstva s krytim cca 20 - 40 mm, druhd vrstva vyztuZi' s krytim od povrchu 180 — 240 mm
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Obr. P3.5.2
Radarovy liniovy sken s vyznacenymi polohami nalezenych vyztuzi

Foto P3.5.1 Foto P3.5.2

Pohled na provedenou sekanou sondu do konzoly Detail odhalené svislé vyztuie se zvySenou
UloZzného prahu pod pravym nosnikem pilife P3 povrchovou korozi, jednd se o vyztuz & 12 s krytim
v pohledu z pole 2 od povrchu betonu 20 mm

Foto P3.5.3

Méreni krycich vrstev betonu u odhalené vyztuZe
konzoly UloZného prahu pod pravym nosnikem pilife
P3 v pohledu z pole 2
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