HY

SOURADNICOVY SYSTEM : JTSK

VYSKOVY SYSTEM : Bpv
VEDOUCI PROJEKTANT Ing. Martin REHULKA UL . .
ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Svatopluk ZOBEK 2% p R ls
VYPRACOVAL TPA CR. s.ro. PROJEKCNI K,’ANCELAR PRIS spol. s r. 0.
KONTROLOVAL Ing. Jifi SRUBAR Rudad— OSOVA 20, 625 00 BRNO
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKY | K.U.: TYRA DATUM 11/2023
NAZEV AKCE: FORMAT Ad
Most Holy, ev.C. XII-06m pies Tyru MERITKO -
Tfinec-Tyra - rekonstrukce UCEL PDPS
CiS. ZAKAZKY 22062
ARCHIVNI Cis. H7_PAU
NAZEV PRILOHY: CiS. SOUPRAVY PRILOHA




TPACR, s.r.o. i |
Vrbenska 1821/31, 5 S

370 06 Ceské Budgjovice :

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o. Vyfizuje
Osova 717/20

Ing. Jan Rehak
CZ 625 00 Brno

Mobil +420 731 698 087
jan.rehak@tpagi.com

Nase znacka
CZEE6020210046

10.08.2022

Predmeét: vyhodnoceni kriterii znovuziskané asfaltové smési

Na stavbé Most holy Tfinec, most ev.¢. XII-06m byl dne 22.7.2022 odebran vzorek asfaltového
souvrstvi k posouzeni kvalitativnich tfid znovuziskané asfaltové smési (dale jen ZAS) dle vyhl.
130/2019 Sb. '

Posuzovana velikost vzorkovaného souboru je do 5 000 m2.

Dle vysledkl analyzy odpovidaji vzorky kvalitativni tfidé ZAS-T1 az T4 dle nasledujici tabulky:

ZAS-T1 ZAS-T2 ZAS-T3 ZAS-T4
vzorek <12 12<vz<25 25<vz<300 >300
mg.kg"' mg.kg"’ mg.kg’! mg.kg"
V1 obrusny vrstva X
0-35 mm 23,35 mg/kg sus.
V1 lozni vrstva X ;
35-55 mm 67,49 mg/kg sus.

Asfaltova smés ziskana z konstrukéni vrstvy, ktera nebyla odzkousena dle vyhl. 130/2019 Sb.
a zaroven byla prokazatelné vybudovana po 1. lednu 2000 je povazovana za znovuziskanou
asfaltovou smés kvalitativni tfidy ZAS-T3. Jinak je povazovana za znovuziskanou asfaltovou
smés kvalitativni tfidy ZAS-T4.

Pokud se pfi vzorkovani a zkouseni zjisti, Ze jednotlivé vrstvy napliuji podminky pro zafazeni do
ruznych kvalitativnich tfid a jednotlivé vrstvy nejsou vybourany oddélené, zafazuje se ZAS dle
vyhl. 130/2019 Sb. do kvalitativni tfidy podle vrstvy s nejvy§§im obsahem PAU.

Vycet pfipustnych vyuziti znovuziskané asfaltové smési:
Kategorie ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestava odpadem, ale vedlej§im produktem, pokud se
pouzije: '

e v technologii vyroby asfaltové smeési za horka, nebo za studena

e nestmelena podkladni vrstva pozemnich komunikaci

e ochranna vrstva pozemnich komunikaci

e konstrukce zemniho télesa pozemnich komunikaci

e nestmelena konstrukéni vrstva polnich a lesnich cest

e hydraulicky stmelena podkladni vrstva pozemnich komunikaci
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Kategorie ZAS-T3 nebo ZAS-T4 se nestava odpadem, ale vedlej$im produktem, pokud se
pouzije:

e v technologii recyklace za studena na misté, a to pfi pouziti asfaltového pojiva v kombinaci

s vhodnym hydraulickym pojivem (pouziti pouze hydraulického pojiva neni pfipustné)

Poznamka:
Pokud se odpadni znovuziskana asfaltova smés s obsahem benzo(a)pyrenu > 50 mg.kg™
nepouzije timto zpUsobem, jedna se o nebezpecény odpad zarazeny dle Katalogu odpadu
jako 17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet.
Dle nafizeni vyhlasky komise EU ¢.1357/2014 se znovuziskana asfaltova smés s
obsahem X 16 PAU > 1000 mg.kg™ stava nebezpeénym odpadem.

Prilohy: ) e —Pg\urb
Protokoly o odbéru ~ 1pA CR, S.1.0-
Protokoly o zkousce ovidte 6.5 OSTRAVA
polanecka 827
721 08 OSTRAVA-SVINOV
Tel.: 5S 69 78 279

prac
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TPACR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice
pracovisté €. 5 Ostrava

Polanecka 827, 721 08 Ostrava

tel. +420596978279

Cislo odbé&rového protokolu: 05/2022/04509 Cislo kontraktu: 0S5/2022/00927
Projekénf kancelf PRIS spol. s r.o. Nazev zakazky: Most Holy Tfinec, most ev.¢. XII-06m

Zakaznik: 5
Osova 717/20, CZ 625 00 Brno Oznaceni vzorku: -

U&el odbéru: Stanoveni PAH dle vyhl. €. 130/2019 sb.

specifikace planu vzorkovani: Pracovni protokol o odbé&ru zarovefi i planem postupu vzorkovani

Lokalita odbéru: Most Holy Tfinec, most ev.¢. XII-06m, -

Misto odbéru: dil¢i vzorek €. V1 km 0,03; PS; 1m od kraje

Bod odbéru: dilci vzorek €. V1-- obrusna vrstva tl. 35 mm; €. V1~ - loZni vrtsva tl. 20 mm;

Plvodce a plivod odpadh: plvodce odpadu je spole¢nost provad&jici stavebni tpravy, pivod odpadu je asfaltova smés vyrobend na obalovné

Velikost vzorkovaného souboru: 1300 m2

Katalogové ¢islo, pfipadné " X

nazev druhu odpadu: Kategorie odpadu: =

Hmotnost kone¢ného vzorku

Hmotnost dil¢iho vzorku [kg]: €. V1:0,63 + 0,36 kal: cca 1,0 kg
Pocet dil&ich vzork: 1 Hloubka odbéru (m): 0 - 0,055
Vzhled a popis vzorku: jadrovy vyvrt o priméru 100 mm

Zplsob odbéru: Systematické nahodné vzorkovani v pravidelném kroku.

Pomoci jadrového vrtéku byl ziskan z krytu vozovky cca 1m od kraje jadrovy vyvrt o priméru 10 cm. Vyvrt byl nasledné rozdélen na 2 dily
Technika odbéru, dprava vzorku: dle jednotlivych vrstev za pomoci roziezanim stolni pilou. Jadrovy vyvrt byl uloZen do vzorkovnice. Homogenizace diléich vzorkd probiha v
analytické laboratofi.

Pouzité odbérové zafizeni: Jadrova vrtacka, stolni pila.
Metoda odbéru: Dle CSN EN 14899 Datum odbéru: 22.7.2022
. Vzorkovani od: 10:10
Podminky prostfedi: Polojasno; 20°C —
Vzorkovani do: 10:25
PoZadavky na laboratof
Parametr Uprava a konzervace Vzorkovnice
S-PAH-ASPH-130 Bez Uprav 1 x PE pytel

Odbér byl proveden v souladu s pldnem vzorkovani.
PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi: Dle internich a externich bezpeénostnich predpist.
PoZadavky na kvalitu vzorkovéni: Dle CSN EN 14 899.
Cetnost vzorkovani: dle pozadavki vyhl. 130/2019 sb. .
Odchylky od SOP:
Poznamky k odbéru: Odbérova mista konzultovana se zadavatelem. Odebrany vzorek je kontrolni a ovéfuje jakost materialu pfi zvoleném zpUsobu odbéru.
Z dlvodu heterogenity (jakostni, popf.i velikostni) vy3etfované matrice nelze zaruéit plnou shodu vlastnosti odebraného vzorku
a vzorkovaného zajmového objektu jako celku. Vysledky analytickych rozbort odpovida aﬁp?ssgmgvagﬁgpgﬁg?epraneho pfi pouzitém
schématu vzorkovani, se kterym byl objednatel seznamen a souhlasi s nim. Komplet f *";ﬁ)g afie uloZzeny v dokumentaci

odbérové skupiny TPA CR, s.r.o.. Na vyzadani mozno poskytnout.

Plan vzorkovani vytvofil: Rehak Jan, pracoviité €. 5 Ostrava, Polanecka 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 69 J*’
p . R 3 ‘g
0Odbér provedl: Rehak Jan, pracovists ¢. 5 Ostrava, Polaneckd 827, 721 08 Ostrava, tel.: +420 731 698 087 TPA CR, s gr‘ffKV K‘x
pracovisté &.5. 04 A

" g27
Odbéru pfitomen pfipadné

ik i | 1 oo OSTRAVA]RARY
= 3 78 279

Zpiisob uloZeni a doprava vzorku do laboratofe:  Vzorek ulozen do pfepravniho boxu. PFeprava automobilem do laboratofe.

Predani vzorku do laboratore TPA s.r.o., Pracovisté €. 4 Olomouc

Datum: Cas: 13:00 IPFevzaI: Radek Pospisil

Podpis:

Odbér vzorku asfaltové hutn&né vrstvy S(ranal 1z2 Odbérovy protokol vytvofen dne : 22.7.2022



TPACR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budéjovice
pracoviété ¢. 5 Ostrava

Polanecka 827, 721 08 Ostrava

tel. +420596978279

PROTOKOL O ODBERU VZORKU ODPADU

Cislo odbérového protokolu: 0S/2022/04509

Nazev zakazky: Most Holy Tfinec, most ev.¢. XII-06m
Zakaznik: Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
' Oznaceni vzorku: \"l
Dok ace vzorl ého objektu, tidaje o prib&hu vzorkovani, fotodokumentace

Misto sondy: 2 ) _ Pohled vpted

Misto sondy: Pohled vpfed:
Pohled vzad: Vyvrt:
Odbér vzorku asfaltové hutnéné vrstvy Strana 2 z 2 Odbérovy protokol vytvofen dne : 22.7.2022



TPA CR, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budsjovice
pracovisté ¢. 4 Olomouc
Tovarni 731 tel. +420585351889

783 53 Velka Bystrice fax +420585351889 e
L1181

Protokol o zkous$ce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smésf
podle CSN EN 15527

! objednatel: TPA CR, s.r.o., pracovisté Ostrava ¢islo protokolu: OL/2022/06136
‘%’ 880.6011 &islo kontraktu: OL/2022/00245
= Polanecka 827, 721 08 Ostrava POS
' 2 stavba: Most Holy Tfinec ‘
o = objekt: most ev.¢. XII-06m datum odbéru: 22.07.2022
% ¥  indentifikace vzorku: V1 obrusna vrsta 0-35 mm odebral: Ing. Jan Rehak
o misto odbéru: most ev.&. XII-06m datum provedeni zk.: 03.08.2022
§ typ vzorku:  dil¢i datum vydani protokolu: 08.08.2022
PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méreni
naftalen 0,2 <0,20 + 40,0%
acenaftylen ' 0,2 <0,20 +40,0%
acenaften ' , BT <0,20 +40,0%
fluoren 02 | <0,20 + 40,0%
Ifenanthren : 0,2 » 0,36 !4’0,0% o
anthracen 02 <0,20 + 40,0% T
" |fluoranthen e 0,2 208 . +40,0%
 |pyren _ 0,2 2,28 +40,0%
! |benzo(a)antracen 0,2 2,53 . £40,0%
< [chrysen - ) 02 - 1,82 | t400% |
8 |benzo(b)fluoranten 0,2 © 3,71 + 40,0%
| 'E benzo(k)fluoranten o 0,2 : 0,70 ‘ + 40,0%
§ benzo(a)pyren 02 - . 3,33 + 40,0%
g indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 N 0,23 +40,0%
dibenzo(a,h)antracen 0,2 2,56 *40,0%
' |benzo(g,h,i)peryien 1 _ 0,2 | 2,57 '+ 40,0% “
" Z 16-PAU o _ 3,2 e 23,35 -1 -
‘ Vysvétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota méfeni
' susing pfi 105°C 0.10% ! 99,70% T +0,2%
Limity, Suma-16PAU: Vyhlaska 130/2019 Sb. - znovuziskan4 asfaltova smés - suSina, pfiloha ¢. 1
i Z 16 PAU < 12 mg/kg su$. - znovuziskané asfa!tové smés tiidy ZAS-T1
12 mg/kg sus. < X 16 PAU = 25 mg/kg sus$. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T2
25 mg/kg sus. < ¥ 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T3
¥ 16 PAU > 300 mg/kg sus. - znovuziskané asfaltova smés tiidy ZAS-T4
Uvedena roz&[fend nejistota méfeni Uz je soudinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roz§ifenl k=2, coZ poskytuje hladinu spolehlivosti piiblizng 956%.

oo i s

Vzorek odpovidé tiidé ZAS-T2

{
|
l
|
!
1
i
|

‘rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA

soudem v Ceskych Budgjovicich, spisova znatka C 17759, IC 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com. - konec protokolu-




TPA CR, s.ro., ZLTPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice

Pouzité zkuéﬂe'ﬂr'!’iﬁhetody: :

Stanoveni susiny i CSN EN 14346, vyjma &1.7

strana 2/2
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Stanoveni PAU 1ZP &. 26 (CSN EN 15527)

Odbeér vzorku

(provedeno pracovistém &. 5 Ostrava) CSN EN 1269727
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TPA €R, s.r.0., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 éeské Budéjovice

pracovi§té &. 4 Olomouc

Tovarni 731
783 53 Velka Bystiice

tel. +420585351889

fax +420585351889
L1181

Protokol o zkou&ce - stanoveni suma PAU ve znovuziskané asfaltové smaési
podle CSN EN 15527

! objednatel: TPA CR, s.r.o., pracovisté Ostrava Cislo protokolu: OL/2022/06137

% ' 880.6011 Cislo kontraktu: OL/2022/00245 ?

ic Polanecka 827, 721 08 Ostrava POS

3 2 stavba: Most Holy Tfinec )

£ objekt: most ev.&. XIl-06m datum odbéru: 22.07.2022

) w| indentifikace vzorku: V1 loZni vrstva 35-55 mm " odebral: Ing. Jan Rehak

38 misto odbé&ru: most ev.g€. XII-06m datum provedeni zk.: 03.08.2022

-g typ vzorku:  dil&i datum vydani protokolu: 08.08.2022

!

[ PAU LOQ [mg/kg] Vysledek [mg/kg] Nejistota méfeni
naftalen 0,2 <0,20 1 40,0%
acenaftylen 0,2 <0,20 * 40,0%

‘ acenaften : O,é N <020 +40,0% ]

! fluoren 0,2 '<0,26 + 40,0% |
fenanthren 0,2 0,70 ) e i_46,0%
anthracen 0,2 0,36 +40,0%
fluoranthen 0,2 7,49 +40,0%
pyren 0,2 5,86 + 40,0%

~ [benzo(a)antracen 0,2 7,49 +40,0%
5 [chrysen 02 5,28  £400%
2 |benzo(b)fluoranten 0,2 11,04 +40,0%
N |benzo(k)fluoranten 0,2 2,20 + 40,0% B
§ benzo(a)pyren 0,2 o 1042 +40,0% B
g indeno(1,2,3-cd)pyren 0,2 0,71 + 40,0%
dibenzo(a,h)antracen 0,2 8,09 + 40,0%
benzo(g,h,i)perylen 0,2 7,66 + 40,0%
X 16-PAU 32| 67,49 =]
Vysvétlivky: PAU - polycyklické aromatické uhlovodiky, LOQ mez stanovitelnosti (Limit Of Quantification), NM - nejistota mé&feni
susina pfi 105°C 0,10% 96,13% L £0,2%
Limity, Suma-1 SPAU: Vyhlé§ka 130/2019 Sh. - znovuziskana asfaltovd smeés - susina, pfiloha ¢. 1
Z 16 PAU = 12 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T1
| 12 mgrkg sus. < ¥ 16 PAU s 25 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tiidy ZAS-T2
‘; 25 mg/kg su$. £ ¥ 16 PAU < 300 mg/kg sus. - znovuziskana asfaltova smés tfidy ZAS-T3
Z 16 PAU > 300 mg/kg sus. - zqovuziskané asfaltova smeés tiidy ZAS-T4

| Uvedena rozéifend nejistota mé&feni Ut je soudinem standardni nejistoty méfenf a koeficientu rozéifeni k=2, coz poskytuje hladinu s/polgt%losti piiblizng 85%.

} hodnoceni / komentar / poznamka:

| | Cajan, Ph.D.,

| ebni technik

i . Vzorek odpovida tfidé ZAS-T3

‘edouci pracoviste

| .

|

rozdélovnik: 1 x objednatel, 1 x TPA
'"V—yssl;.dky zkousgkse{;kajl 1;1 pl’ed;né{unz‘kou.‘,kya br{)?ofoi ﬁénahrazuje jiné dokumenty. Tento pr nesmf byt bez souhlasu laboratofe kopirovén jinak nez cely. Zkouska je :
| provédéna na stavbé, mimo laboratornl prostary. Udaje o stavbé a vzorku byly poskytnuty objednatelem. Spoletnost Je zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym J

soudem v Ceskych Budé&jovicich, spisové znatka C 17758, 1€ 25122835, DIC CZ25122835, www.tpagi.com.
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- konec protokolu- , .




TPA CR, s.r.o., ZL TPA CR, Vrbenska 1821/31, 370 06 Ceské Budgjovice
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Pouzité zkuebni metody:

Stanovenl suginy ’ ‘ CSN EN 14348, vyjma &1.7
|

Stanoveni PAU 1ZP &. 26 (CSN EN 15527)

|
B e K e T L
»

Odbér vzorku \
(provedeno pracovistém &. 5 Ostrava)

l R

CSN EN 12697-27.




